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Introducere

Prezentul Cod Practic in constructii reprezinta adaptarea, la conditiile nationale ale Republicii Moldova,
a normativelor OJH 218.2.027-2003 ,Cerinte fata materiale utilizate la combaterea fenomenelor de
iarna” (TpeboBaHusa kK NnpoTMBOrononeaHelM Mmatepuanam) si ,Ghid privind combaterea lunecusului de
iarna pe drumuri” (PykoBoacteo no 6opbbe ¢ 3MMHEN CKONMb3KOCThLH0 HA aBTOMOOWIIbHbBIX AOporax).

Prezentul Cod Practic cuprinde norme si recomandari privind folosirea materialelor speciale pentru
combaterea si prevenirea formarii lunecusului de iarna, clasificarea si depozitarea acestora.

Codul Practic se recomanda administratorilor drumurilor si intreprinderilor care efectueaza intretinere
de iarna a drumurilor.
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Mocobue no npotmBorosioneaHbiMm Mmatepumanam

Guide of anti-skid materials

Data punerii in aplicare: 2020-03-13

1 Domeniul de aplicare

1.1 Prezentul Cod practic in constructii este folosit la utilizarea materialelor chimice, combinate si
antiderapante (de frictiune), care indeplinesc cerintele si normele actuale, pentru a Tmbunatati
eficacitatea combaterii lunecusului de iarna pe drumurile si strazile din Republica Moldova.

1.2 Prezentul Cod practic se refera la materialele chimice, combinate si antiderapante (de frictiune)
(in continuare - ,materialelor antiderapante”) folosite in forma solida sau lichida pentru combaterea
lunecusului de iarna pe drumurile publice, strazi si drumurile oraselor si satelor, precum si utilizati pentru
prepararea mixturilor asfaltice cu particularitati antipolei.

1.3 Prezentul Cod este destinat intreprinderilor rutiere, care utilizeaza materiale antiderapante la
combaterea efectelor iernii in cadrul efectuarii controlului de intrare, operational si de inspectie al

produselor utilizate, precum si controlul calitatii lucrarilor pentru combaterea lunecusului de iarna pe
drumurile publice.

2 Referinte normative

SM EN 13108-1:2015 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice
NCM D.02.02:2018 Prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice

SM SR EN 12620+A1:2010 Agregate pentru beton

SM EN 16811-2:2017 Echipament si produse pentru curatat suprafata drumului pe timp de

iarnd. Agenti de dejivrare. Partea 2: Clorura de calciu si clorura de
magneziu. Cerinte si metode de incercari

SM SR 4032-1:2013 Lucrari de drumuri. Terminologie
SM STAS 4032/2:2005 Tehnica traficului rutier. Terminologie
3 Termeni si definitii

in acest Cod practic, termenii si definitile sunt utilizate in conformitate cu SM SR 4032-1 si
SM STAS 4032/2.
4 Dispozitii generale

4.1 Cea mai dificila perioada de intretinere pentru intreprinderile rutiere din Republica Moldova este
iarna, cand pe imbracaminti rutiere se creeaza conditii care duc spre formarea diferitelor tipuri de
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lunecus de iarna (depuneri de zapada, zapada batatorita, polei (ghetus), lapovita, gheata etc.) si, prin
urmare, reducerea sigurantei circulatiei rutiere.

4.2 Cerintele fata de starea Tmbracamintii rutiere in conditii de iarna sunt determinate de [1],
respectarea carora in conditiile actuale este posibila numai cu utilizarea diferitelor materiale pentru
combaterea efectelor ierni.

4.3 Materialele antiderapante, destinate pentru combaterea lunecusului de iarna, trebuie sa
indeplineasca prezentele cerinte si sa corespunda conditilor de aplicare a acestora (temperatura
aerului, cantitatea de precipitatii, tipul si destinatia elementului de drum, etc.). Materialele antiderapante
folosite pe drumurile publice trebuie sa fie certificate.

4.4 Respectarea tuturor cerintelor si conditiilor de folosire a materialelor antiderapante face posibila
cresterea eficientei combaterii lunecusului de iarna pe drumurile publice, imbunatatirea conditiilor de
circulatie rutiera si reducerea poluérii mediului Tnconjurator.

5 Materiale utilizate pentru combaterea lunecusului de iarna pe drumurile
publice

51 La materiale antiderapante se refera materiale solide sau lichide utilizate la combaterea
lunecusului de iarna pe drumuri si strazi. Clasificarea materialelor utilizate la combaterea lunecusului
de iarna este prezentata in figura 5.1.

5.2 Materialele utilizate la combaterea lunecusului de iarnd sunt impartite in trei grupe: chimice,
antiderapante si combinate, care pot fi in forma solida sau lichida.

5.3 Materiale utilizate la combaterea lunecusului de iarna dupa originea lor pot fi artificiale (criblura,
zgura) si naturale (nisip, amestec de nisip si prundis). Acestea trebuie sa asigure reducerea lunecusului
de iarna datorita cresterii rugozitatii depunerilor de zapada si gheata pe imbracamintile drumurilor.

Materiale utilizate in combaterea
fenomenilor de iarna

Chimice - Combinate - Antiderapante
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Figura 5.1 - Clasificarea materialelor folosite la combaterea lunecusului pe timp de iarna

La materialele combinate se refera materiale cu proprietati chimice si de frictiune, in care cantitatea de
sare (mai frecvent NaCl) in raport cu materialul de frictiune dep&seste 5%. In cazul in care continutul
de sare este mai mic de 5%, materialul se refera la grupul de frictiune, deoarece in acest caz este folosit
in scopul maririi rugozitatii stratului de gheata si zapada format pe imbracamintea rutiera.
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5.4 Materiale chimice (reactivi) se produc in forma solida, lichida si umezitd. Materia prima pentru
aceste materiale, de cele mai multe ori, sunt surse naturale (bishofit, halit etc.) sau deseuri industriale
(silvinit, carnalit etc.). Pentru reducerea consumului de materiale chimice solide, acestea sunt umectate
cu solutii de saruri cu punct de inghet mai scazut. Aceste materiale utilizate la combaterea lunecusului
de iarna se numesc "saruri umectate”. Dupa compozitia chimica, materiale utilizate la combaterea
lunecusului de iarna din acest grup este impartit in patru subgrupe:

- cloruri (clorura de sodiu, clorura de calciu, clorura de magneziu si materiale utilizate la combaterea
lunecusului de iarna pe baza lor);

- acetali (acetat de amoniu, acetat de potasiu, acetat de calciu si materiale utilizate la combaterea
lunecusului de iarna pe baza lor);

- carbamide (uree, nitrat de carbamida-amoniu si materiale utilizate la combaterea lunecusului de
iarna pe baza lor);

- nitrati (azotat de calciu, azotat de magneziu si materiale utilizate la combaterea lunecusului de
iarna pe baza lor).

55 Scurta descriere a materialelor chimice utilizate la combaterea lunecusului de iarna

A — clorurile. Acest subgrup include materiale utilizate la combaterea lunecusului de iarna bazate pe
NaCl, CaClz si MgClz:

- clorura de calciu modificatd (CCM), inhibata. Este produsa in forma lichida. T.a pina la -30 °C
(Tp este temperatura de lucru admisa a aerului pina la care poate fi aplicat materialul).

- clorura de magneziu modificata, este produsa in forma solida si lichida. TLa de la -18 pina la -20°C.
- clorura de calciu fosfatat (CCF), TLap pinala -30 ° C.

- clorura de sodiu tehnica de cariera, Tiala-12°la 15 ° C.

- materialul antiderapant pe baza de clorura de sodiu, Tia pind la -12°- 15°C.

B — acetati:

- pe baza de acetat de potasiu, pentru drumuri produs sub forma lichida, T.a pina la -40 °C.

- pe baza de acetat de amoniu, produs sub forma lichida, Tia pina la -35 ° C.

C — carbamide:

- nitrat de carbamida-amoniu (NCA), T.a pina la -8 °C.

D — nitrati:

- un reactiv chimic pe baza de nitrat de calciu si uree, Tia pina la -10 ° C.

- unreactiv bazat pe azotat de calciu, magneziu si uree, Tia pina la -12 °C.

5.6 Principalele functii ale materialelor utilizate la combaterea lunecusului de iarna

5.6.1 Materiale chimice, folosite pentru combaterea lunecusului de iarnd pe drumuri si strazi, trebuie
sa indeplineasca urmatoarele functii:

- de areduce temperatura de inghet a apei;

- de a accelera topirea depunerilor de zapada si gheata pe suprafata drumului;

- de a patrunde prin straturile de zapada si gheata, distrugand legaturile inter cristaline si sa reduca
fortele de inghetare a acestora pe suprafata drumului;
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- de a nu admite cresterea lunecusului pe suprafata drumului, mai cu seama in cazul folosirii
materialelor antiderapante sub forma de solutii;

- sa fie tehnologice la depozitare, transport si utilizare;

- de a nu admite sporirea poluarii mediului Tnconjurator (spatiile verzi) si efectele toxice asupra
oamenilor si animalelor;

- de a nu provoca cresterea impactului agresiv asupra metalului, betonului, pieii, cauciucului.
5.6.2 Materiale antiderapante (de frictiune) trebuie sa:

- mareasca rugozitatea depunerilor de zapada si gheata pe imbracamintea rutiera pentru a asigura
siguranta circulatiei;

- posede proprietati fizice si mecanice ridicate care impiedica deteriorarea, uzura, macinarea si
slefuire a materialelor;

- posede proprietati care impiedica cresterea continutului de praf al aerului si poluarea zonei
drumului.

5.6.3 Materiale utilizate la combaterea lunecusului de iarnd combinate trebuie s posede in acelasi
timp proprietati atit de frictiune cit si chimice.

6 Indicatorii materialelor utilizate la combaterea lunecusului de iarna

6.1 Proprietatile a materialelor utilizate la combaterea lunecusului de iarnd chimice sunt evaluate
printr-un numar de indicatori, grupati in patru grupe: organoleptice, fizico-chimice, tehnologice si
ecologice.

6.1.1 Organoleptice:

- aspect;

- culoare;

- miros.

6.1.2 Fizico-chimice

- compozitia granulometrica;

- fractiunea de masa a sarurilor solubile (concentratia);

- temperatura inceputului de cristalizare;

- fractiunea de masa a substantelor insolubile in ap3;

- indicele de hidrogen (pH);

- umiditatea

- densitate;

- viscozitatea.

6.1.3 Tehnologice:

- capacitatea de topire

- higroscopicitatea;
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- capacitatea de aglutinare;

- indicele de alunecare;

6.1.4 Ecologice:

- activitatea efectiva specifica a radionuclizilor naturali;

- activitatea de coroziune asupra metalului;

- impactul agresiv asupra betonului de ciment;

6.2 Proprietatile materialelor antiderapante (de frictiune) sunt evaluate conform urmatorilor indici:
- tipul;

- aspectul;

- culoarea;

- compozitia granulometrica;

- cantitatea particulelor prafoase si argiloase

- densitatea.

6.3 La utilizarea materialului antiderapant combinat suplimentar la punctul 6.2 se determina:
- cantitatea de aditivi chimici in materialul antiderapant;

- proprietatile aditivului chimic (in caz de necesitate) se evalueaza in conformitate cu indicii
specificati Tn punctul 6.1, Tnainte de amestecarea cu materialele de frictiune.

6.4 Cerintele fatd de materiale utilizate la combaterea lunecusului de iarnd sunt prezentate in
anexa A.

6.5 Cerinte fata de componenta documentatiei privind calitatea produselor la desfasurarea licitatiilor
pentru procurarea materialelor utilizate la combaterea lunecusului de iarna sunt prezentate in Anexa B.

7 Combaterea lunecusului de iarna
7.1 Metode de combatere a lunecusului de iarna

7.1.1 Laintretinerea drumurilor pe timp de iarna pentru combaterea lunecusului se utilizeaza metode
chimice, combinate, de frictiune si fizico-chimice.

7.1.2 Metoda chimica se bazeaza pe folosirea materialelor chimice, care poseda de capacitatea de a
transforma depunerile de zapada si gheata intr-o solutie care nu ingheata la temperaturi negative.

7.1.2.1 La aplicarea metodei chimice se distribuie material utilizat la combaterea lunecusului de iarna
pur, sub forma solida sau lichida, pentru a preveni (metoda preventiva) formarea lunecusului de iarna
sau eliminarea depunerilor de zapada si gheata (strat de zapada compactat, gheata in stare de vitrificare
(sticlozitate)).

7.1.2.2 Metoda chimica se aplica in diferite regiuni pe drumurile de categoriile | - I, precum si luand in
considerare insemnatatea economica si sociala a drumului.

7.1.3 Metoda combinata (chimica si de frictiune) prevede aplicarea comuna a materialului chimic si
antiderapant (de frictiune). Metoda combinata se foloseste in cazuri in care este necesar sa se elimine
depunerile de zapada si gheata si sa mareasca coeficientul de aderenta pe ele. In cazul folosirii acestei
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metode, rezultatul combaterii lunecusului de iarna este acelasi ca si in cazul folosirii materialelor
chimice.

7.1.4 Metoda de frictiune este utilizatd pe drumuri (sectoare) de categoriile 11l - IV - V, precum si in
cazul in care utilizarea anumitor materiale chimice este interzisa.

7.1.5 Metoda fizico-chimica consta in oferirea imbracamintilor din beton asfaltic a proprietatilor
antiderapante prin Tnglobarea in mixtura asfaltica a aditivilor care creeaza, pe suprafata imbracamintii,
un strat hidrofob ceea ce reduce adezivitatea depunerilor de gheata si zapada cu imbracaminte sau
previne formarea acestora.

7.2 Norme de distribuire a materialelor utilizate la combaterea lunecusului de iarna
7.2.1 Materiale utilizate la combaterea lunecusului de iarnd se distribuie uniform pe suprafata
fmbracamintii rutiere in conformitate cu normele de distribuire. Valorile optime ale normelor de distribuire
a materialelor chimice solide (g/m?) si lichide (I/m?2) folosite la combaterea lunecusului pe timp de iarna
sunt prezentate in tabelul 7.1.

Tabelul 7.1 - Norme de distribuire a materialelor utilizate la combaterea lunecusului de iarna

Denumirea materialului Zapada afinata si compactata, t °C Gheata
sticloasa, t °C
-2 -4 | -8 |-12 |-16 |-20 | -2 | -4 | -8

Solide, g/m?

Cloruri

1. Clorura de sodiu tehnica de cariera 10 20 |30 |50 |60 |- 45 |90 | 160

2. Materiale pe baza de clorura de sodiu | 10 15 |30 |45 |55 |- 40 |80 | 145

3. Clorura de magneziu modificata 15 30 |50 |60 |70 |80 |80 |140 | 240

4. Clorura de calciu fosfatata 10 20 |30 [40 |50 |60 |40 |85 |150

Carbamide

5. Nitrat de carbamida-amoniu 20 25 |60 |- - - 50 | 115 |-

Nitrati

6. Reac_:tw chimic pe baza de nitrat de 20 o5 50 |75 |- i 65 | 130 | -

calciu si uree

7. Reagtlv .bazat pe azotat de calciu, 10 20 |40 |65 |- i 45 |95 | 200

magneziu si uree

Lichide, ml/m?

Cloruri

8. Clorura de calciu modificata 20 40 |65 |80 |95 |[110]- - -

9. Clorura de magneziu modificata 20 50 |70 |90 |100 115 ] - - -

Acetati

10. Reactiv pe baza de acetat de potasiu | 10 20 |30 |50 |60 |80 |- - -

11. Reactiv pe baza de acetat de amoniu | 5 10 |15 |25 |30 |40 |- - -
NOTA 1 - Simbolul ,-” in tabel inseamna ca utilizarea substantei cu concentratie data nu poate fi justificata la

temperatura indicata.

NOTA 2 - Norme de distribuire a clorurilor din tabel asigura doar o topire partiala a zapezii compactate sau afanate
pina la obtinerea de aceste depuneri a starii de 20% umiditate, la care stratul de zapada compactat anterior se
afaneaza, iar zapada proaspat cazuta nu se compacteaza sub actiunea mijloacelor de transport. Normele pentru
combaterea ghetii sticloase sunt calculate luand in considerare topirea completd a depunerilor. Tn cazul in care
grosimea depunerilor de zapada si gheata depaseste 1 mm de gheata (recalculata in apa), norma de distribuire se
mareste luand in considerare grosimea reald. In acest caz, distribuirea se efectueaza in doud sau mai multe
procedee.

NOTA 3 - Valorile optime mentionate ale normelor de distribuire a materialelor chimice sunt calculate reiesind din
conditiile de lichidare a lunecusului pe 1 m? a drumului in cazul prezentei pe aceasta suprafata a ghetii de 1 mm
recalculata in apa (1 mm de depuneri sub forma de apé pe o suprafata de 1 m? este egal cu 1 kg de depuneri sau
1 | de ap3). Pentru fiecare caz concret de lichidare a lunecusului consumul materialelor chimice pentru 1 m? se
determin& luand in considerare cantitatea reald a precipitatiilor si temperatura aerului. in cazul in care grosimea
ghetii pe imbracamintea rutiera depaseste 3 mm trebuie efectuata imprastierea (stropirea) clorurilor in 2 procedee
si mai mult (in caz de necesitate) cu aceeasi norma de distribuire la fiecare procedeu. Pentru valorile de temperatura
a aerului si concentratiilor substantelor care nu sunt indicate in tabel, norma se determina prin interpolare.
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NOTA 4 - In perioada initiald a sezonului de iarna (noiembrie-decembrie), normele de distributie a materialelor
utilizate la combaterea lunecusului de iarna pe poduri, pasaje, estacade etc. se adopta conform rubricii de
temperatura a tabelului, cu 2 ° mai mic decéat pentru drumuri.

7.2.2 Temperatura aerului si cantitatea precipitatilor se determina conform datelor statiei
meteorologice. In cazul in care statia meteorologica lipseste temperatura aerului se masoara cu
termometrul.

Cantitatea depunerilor de gheata si zapada formate pe 1 m? de imbracamintea rutiera, se determina
folosind un subler sau o rigld de metal. in cinci puncte caracteristice pe un drum acoperit de zdpada sau
de gheata, se masoara grosimea depunerilor si conform acestor masuratori se determina grosimea
medie a depunerilor. Apoi se determina densitatea depunerilor prin cantarirea probelor de depuneri
prelevate de pe drum intr-o stare neperturbata. Pana la cantarire, trebuie masurate laturile probei si din
aceste date este calculat volumul acesteia. Raportul dintre masa probei si volum determina valoarea
densitatii depunerilor.

Cu o anumita deprindere, densitatea aproximativa poate fi stabilita vizual, stiind ca densitatea zapezii
afanate proaspat cazute este de 0,05-0,1 g / cm®, usor compactate — 0,1-0,3 g / cm?, pojghitei
compactate a stratului de zapada — 0,3 - 0,4 g / cm?, stratului compactat prin circulatie vechi —
0,4 - 0,6 g / cm3, gheata albicioasa cu o suprafata rugoasa — 0,6 - 0,7 g / cm?, gheata sticloasa —
0,7 - 0,9 g/ cm®. Inmultind grosimea medie a depunerilor (mm) cu densitatea lor, se obtine cantitatea
de depuneri in milimetri de apa.

7.2.3 Normele de consum a materialelor antiderapante se adopta in functie de intensitatea traficului:
< 500 veh./zi - 100 — 150 g/m?

500 - 1000 veh./zi — 150 - 250 g/m?

1000 - 3000 veh./zi — 250 - 4 00 g/m2.

7.2.4 Norma de distribuire a materialelor combinate se adopta luand in considerare starea depunerilor
de gheata si zapada, temperatura aerului, cantitatea depunerilor si cantitatea materialelor chimice n

amestec.

in cazul folosirii metodei combinate de combatere a lunecusului de iarnd, normele de distribuire a
materialelor combinate (Nc) in g / m? se calculeaza cu formula:

N
N, =100-— (g/m?) (7.0)
NT
in care:
N - norma de distribuire a materialului chimic, stabilita conform tabelului 7.1, g/m?;
Nr - cantitatea adoptatd a materialului chimic (10-20 %) sau continutul real in amestec final,

determinat de laborator,%.
7.3  Tehnologia lucrarilor de combatere a lunecusului de iarna

7.3.1 Pentru a preveni formarea sau eliminarea lunecusului de iarnd, se intreprind urmatoarele
masuri:

- tratamentul preventiv al imbracamintilor rutiere cu materiale utilizate la combaterea lunecusului
de iarna Tnainte de aparitia lunecusului sau Thceputul unei ninsori pentru a preveni formarea stratului de
zapada compactat;

- lichidarea depunerilor de gheata si zapada cu ajutorul materialelor chimice sau combinate;

- tratarea depunerilor de gheata si zapada cu materiale antiderapante.
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7.3.2 Metoda preventiva permite reducerea cheltuielilor intreprinderilor de intretinere a drumurilor
pentru combaterea lunecusului de iarna, asigurarea calitatilor de aderenta a imbracamintilor rutiere si a
sigurantei rutiere in perioada de iarna, reducerea impactul nociv al materialelor asupra mediului prin
utilizarea tehnologiei rationale si a normelor minime admise de distributie a materialelor utilizate la
combaterea lunecusului de iarna. Cu toate acestea, eficacitatea acestei metode este posibila numai prin
asigurarea lucrarilor de iarna cu prognozari specializate de formare a lunecusului de iarna.

Tratarea preventiva a imbracamintilor se efectueaza in cazul:

- prognozarii formarii pe imbracaminte a ghetii sticloase;

- asteptarii ninsorii si viscolelor, cu posibila formare pe imbracaminte a stratului de zapada
compactat.

7.3.2.1 in cazul receptionarii informatiei privind conditile meteorologice cu posibila formare a
depunerilor de gheata (gheata sticloasa) pe imbracamintea rutiera, este necesara tratarea preventiva a
fmbracamintii cu materiale chimice in cantitate de 5-15 g/ m2

Tratarea preventiva poate fi efectuata cu 1-2 ore inainte de fenomenul meteorologic prognozat.
Pentru tratarea preventiva a drumurilor pot fi utilizare cloruri solide, lichide, precum si sare umeda.

Sarurile uscate sunt eficiente numai in cazul in care pe suprafata imbracamintii rutiere exista o cantitate
suficientd de umiditate pentru a accelera actiunea materialului chimic. In cazul in care imbracamintea
rutiera este uscata sau pe ea exista umiditatea insuficienta, este rationala utilizarea sarurilor umede.

Daca temperatura aerului este mai mare de -5 ° C, este mai eficienta folosirea solutiilor de sare, care
pot fi distribuite pe Tmbracaminte uscaté inainte de caderea precipitatiilor, pentru a preveni formarea
lunecusului.

In cazul in care caderea precipitatiilor continua, se efectueaza tratarea suplimentara a imbracamintii
pentru a preveni inghetarea solutiei. In cazul prelucrarii suplimentare, norma de distributie se adopta
egala cu norma prezentata in tabelul 7.1, minus distributia efectuata preventiv (5-15 g / m?).

7.3.2.2 Tehnologia lucrarilor de prevenire a formarii stratului de zdpada compactatd in perioada de
ninsoare prevede distribuirea materialelor chimice sau combinate direct in timpul ninsorii, pana cand
zapada proaspat cazuta nu a fost inca compactata in urma circulatiei vehiculelor. Distributia materialelor
utilizate la combaterea lunecusului de iarna (solide sau lichide) incepe dupa ce pe imbracamintea rutiera
se formeaza stratul de zapada, suficient pentru a fixa materialele chimice Tn el. Aceasta permite
pastrarea zapezii cazute in stare afinata. Dupa incetarea ninsorii, este necesara indepartarea completa
a zapezii de pe imbracamintea rutierd cu masini de curatarea zapezii.

7.3.2.3 Normele de introducere a materialelor in zapada depind de temperatura aerului si de
intensitatea precipitatiilor. Pentru tratarea preventiva, care impiedica compactarea depunerilor de
zapada pe imbracaminte rutiera, se recomanda utilizarea sarurilor solide sau umectate cu norma de
consum 5-15 g/ m2

Norma de tratarea suplimentara se stabileste conform tabelului 7.1 ludnd in considerare cantitatea
materialelor distribuite Tn cadrul tratamentului preventiv.

7.3.2.4 Pentru prevenirea formarii stratului de zapada compactata in cazul prognozarii scaderii bruste
a temperaturii aerului, deszapezirea de patrulare trebuie Tnceputa imediat dupa receptionarea
comunicatului de la serviciu meteo. Lucrarile nu se opresc pana la curatarea completa a zapezii.

7.3.2.5 Tehnologia lucrarilor de prevenire a formarii stratului de zapada compactat in timpul ninsorilor
include urmatoarele etape: expunere, tratarea zapezii proaspat cazute cu materiale, intervalul,
curatarea imbracamintii de zapada.

7.3.2.6 Expunere este intervalul de timp de la inceputul unei ninsori pana la momentul distribuirii
materialului utilizat la combaterea lunecusului de iarna chimic. Durata expunerii depinde de intensitatea
ninsorii si de temperatura aerului. Totodata distribuirea materialului pe imbracamintea rutiera se
efectueazd in momentul in care pe ea deja existd niste zdpad&. Tn timpul ninsorii cu intensitatea
1-3 mm/h si mai mare distribuirea materialului antiderapant se incepe peste 15 - 20 min dupa inceputul
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ninsorii. In cazul ninsorii slabe cu intensitatea de 0,5 — 1 mm/h materiale utilizate la combaterea
lunecusului de iarna se distribuie peste 30 — 45 min dupa inceperea acesteia.

In cazul in care dupa finalizarea ciclului mentionat, care include distribuirea preventivd a materialelor
utilizate la combaterea lunecusului de iarna, expunere, distribuirea suplimentara a materialelor,
intervalul, deszapezirea, ninsoarea continua, urmatoarea distribuire a materialelor si operatiunile ciclului
trebuie sa se repete numarul necesar de ori pina la deszapezirea completa a imbracamintii rutiere.

7.3.2.7 Intervalul, stabilit din momentul distribuirii materialelor utilizate la combaterea lunecusului de
iarna pana la inceperea deszapezirii, repetarea deszapezirilor si tratamentelor ulterioare trebuie stabilite
ludnd Tn considerare intensitatea acumularii zapezii si activitatii chimice a materialelor.

7.3.2.8 Curatarea partii carosabile de la depuneri de gheata si zédpada trebuie efectuata cu o viteza
mare si pe latimea imbracamintii corespunzatoare nivelului de intretinere a drumului. Dupa terminarea
ninsorii trebuie efectuata indepartarea depunerilor de gheata si zapada sau maturarea finala.

7.3.3 In cazul formarii stratului de z&pada compactata lichidarea acestuia se efectueaza dupd cum
urmeaza. De la inceput, materialele chimice se distribuie pe suprafata stratului de zapada nou format
in conformitate cu normele stabilite pentru acest tip de lunecus (a se vedea tabelul 7.1). Dupa
distribuirea materialului, este necesar sa se faca o expunere pana cand depunerile, datorita topirii
partiale a acestora de materiale chimice, se vor afana in urma actiunii rotilor autovehiculelor. Masa
afanata rezultata imediat trebuie Tnlaturata de pe partea carosabila a drumului.

7.3.4 In cazul formarii pe imbrécamintea rutieré a ghetii sticloase lucrarile de combatere a acestui,
celui mai periculos, tip de lunecus consta numai in distribuirea materialului chimic pe suprafata pojghitei
de gheata in conformitate cu normele stabilite in tabelul 7.1.

7.3.5 Combaterea lunecusului de iarna cu materiale combinate se efectueaza analogic cu materiale
chimice, singura diferenta fiind aceea ca normele de distributie se adopta in conformitate cu prevederile
7.2.4.

7.3.6  In cazul metodei de frictiune, tratamentul depunerilor de gheata si z&pada se efectueaza pentru
a spori rugozitatea suprafetei imbracamintii rutiere. Pentru aceasta pe imbracaminte se distribuie
nisipul, savura, zgura, materialele de frictiune. Aceasta metoda temporar imbunatateste proprietatile de
aderenta (coeficient de aderenta) ale imbracamintilor rutiere datorita prezentei materialelor abrazive pe
acestea. Tratamentul repetat si cele ulterioare a imbracamintilor rutiere se efectueaza cu deplasarea
de pe partea carosabila a 50% de materialele antiderapante.

Normele de distributie mai mari de 200 g / m? se produc in doua etape.

Pentru o fixare mai buna a materialelor antiderapante pe suprafata depunerilor de gheata si zapada,
acestea se incélzesc pina la o temperatura de la 80 pana la 100 °C si se distribuie pe imbracamintea
acoperita cu gheata.

7.4  intretinerea lucrarilor de arta in perioada de iarna

7.4.1 Lucrarile de arta (poduri, pasaje, estacade etc.) pe drumuri sunt unele din cele mai periculoase
sectoare din punct de vedere al formarii poleiului. Prin urmare, lucrarile de tratare preventiva, combatere
a lunecusului de iarna si deszapezire pe ele trebuie executate in primul rand, in special pe poduri medii
si mari.

7.4.2 Inainte de inceperea sezonului de iarna, este necesara colmatarea minutioasa a locurilor de
distrugere a imbracamintii rutiere si tuturor elementelor structurale ale lucrarii, in special cu armatura
metalica dezgolita, hidroizolare, rosturi de dilatatie si drenaj. Trebuie executate lucrarile de curatarea
ruginii si murdariei si vopsirea elementelor si structurilor metalice.

7.4.3 Pe poduri din beton armat si metalice trebuie folosite materiale antiderapante, produse
industrial, care nu contin cloruri.

7.4.4  1n cazul folosirii materialelor antiderapante, care contin clor, elementele de beton a lucrarilor de
arta (bariere, blocuri de trotuare si cornise, consolele grinzilor exterioare, rigle lonjeroane, banchetele
cuzinetilor etc.) expuse acestor materiale trebuie tratate cu compusi pentru hidrofobizare.
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7.4.5 Periodicitatea tratarii suprafetelor de beton cu compusi de hidrofobizare constituie o data la doi
ani.

in lipsa solutiilor de hidrofobizare, betonul este tratat cu un amestec anticoroziv la fiecare trei ani.

7.4.6 De pe proeminentele structurale ale podurilor, estacadelor, pasajelor (rigle, banchetele
cuzinetilor, consolele trotuarelor etc.) este necesara indepartarea zapezii, in cazul depasirii grosimii de
10 cm. Curatarea trebuie inceputa din partea de sud a lucrarii.

7.4.7 Primavara, dupa terminarea lucrarilor de iarna pe lucrari de arta, este necesar sa se efectueze
spalarea lor cu un detergent special sau apa pentru a preveni coroziunea, care creste odata cu cresterea
temperaturii aerului.

7.5 Folosirea materialelor utilizate la combaterea lunecusului de iarna pe
imbracaminti din beton de ciment

7.5.1 Folosirea materialelor antiderapante pe baza de saruri de clor pe imbracéminti din beton de
ciment in primul an din momentul punerii in opera a betonului este interzisa.

Pentru combaterea lunecusului de iarna in aceasta perioada se recomanda folosirea materialelor care
nu contin clor sau materiale antiderapante fara saruri si efectuarea deszapezirii de patrulare intense in
timpul ninsorii.

7.5.2 Pentru a proteja structuri rutiere cu imbracaminti din beton de ciment in timpul constructiei
acestora, se recomanda tratarea imbracamintii cu diferiti compusi de hidrofobizare utilizati pentru a
proteja elementele lucrarilor de arta (a se vedea 7.4).

7.5.3 Pentru imbracamintile din beton de ciment sa recomanda folosirea materialelor utilizate la
combaterea lunecusului de iarna pe baza de acetat si carbamida.

7.6 Particularitatile combaterii lunecusului de iarna pe imbracaminti rutiere din beton
asfaltic turnat

7.6.1 Pe structuri rutiere cu suprafata slefuitéd a imbréacamintii (cu o adancime medie a rugozitatii mai
mica de 0,3 mm), la combaterea ghetii sticloase, formate ca o crusta de gheata pe intreaga suprafata,
este interzisa utilizarea materialelor pe baza de clorura de calciu si clorura de magneziu. Folosirea
acestor saruri pentru topirea completa a stratul subtire de gheata conduce la formarea unei solutii pe
sosea care reduce coeficientul de aderentd la o limitd inacceptabila si, datoritd uscarii lente in
comparatie cu clorura de sodiu, mareste durata perioadei de alunecare sporita a drumului.

7.6.2 Peimbracaminti din beton asfaltic slefuite, pojghitele subtiri de gheata sticloasa se indeparteaza
cu materiale pe baza de clorura de sodiu si acetati sau materiale combinate. Pe Tmbracamintile rutiere
cu o adancime medie a rugozitatii mai mare de 0,3 mm, pot fi utilizate toate tipurile de materiale
antiderapante. In acelasi timp, imbr&camintile cu tratament bituminos au un avantaj semnificativ fata de
imbracaminti din beton asfaltic turnat la intretinerea de iarna a drumurilor.

7.7 Mijloace de mecanizare pentru distribuirea materialelor utilizate la combaterea
lunecusului de iarna

7.7.1 Distribuirea materialelor utilizate la combaterea lunecusului de iarnd se efectueazd de
distribuitoare speciale pentru materiale solide, lichide si umede.

7.7.2  Pentru distribuirea materialelor utilizate la combaterea lunecusului de iarna lichide se folosesc
masini speciale, iar in lipsa acestora masini de stropit si spalat cu un aparat de distributie. in cazul opririi
masinilor dotate cu astfel de aparate, distribuirea materialului pe imbracaminte trebuie oprita imediat,
deoarece distributia excesiva a clorurilor lichide pe imbracaminte rutiera poate provoca sporirea
lunecusului si poate duce la accidente rutiere.

7.7.3 Distribuirea materialelor antiderapante umede realizeaza distribuitori speciali ai materialelor

umede, care trebuie echipate cu: rezervor(oare) pentru solutie, un rezervor pentru reactiv uscat cu
dispozitiv de dozare, o pompa de solutie, un dispozitiv automat pentru umectarea materialului uscat cu
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solutie, imbinat, de regula, cu un disc de distribuire care este alimentat cu reactiv uscat si la care sunt
aduse conducte de saramura pentru umectarea reactivului cu solutia.

7.7.4 Numarul necesar de distribuitori este determinat in functie de tipuri disponibile si de normele
adoptate pentru distribuirea materialelor, distanta dintre bazele (depozitele) pentru depozitarea
materialelor si productivitatea masinilor, precum si termenul prevazut pentru combaterea lunecusului de
iarna. Exemplu de calcul este prezentat in Anexa C.

8 Depozitarea materialelor utilizate la combaterea lunecusului de iarna

8.1 Depozitarea materialelor antiderapante se efectueaza la baze si depozite mecanizate.
Amplasarea, cantitatea si capacitatea acestora sunt determinate in functie de volumul de lucrari de
combatere a lunecusului de iarna care trebuie executate, suprafata drumurilor tratate, amplasarea
bazelor de productie, tipuri de materiale utilizate, tipuri si marci de distribuitoare si alti factori.

8.2 Materiale antiderapante chimice solide se depoziteaza in incaperi (magazine, hale, soproane)
acoperite cu o capacitate de cel putin 80% din necesitatile sezoniere ale materialelor pentru sectorul de
drum planificat. Dimensiunile intra-depozitare trebuie sa permita lucrarile libere ale masinilor rutiere si
transportului tehnologic (autobasculante). Peretii din metal, beton si caramida din interiorul depozitului
trebuie protejati impotriva coroziunii si deteriorarii mecanice.

In cazuri exceptionale, se permite depozitarea materialelor chimice si combinate descarcate si
transportate in vrac (fara ambalaj), in stive, gramezi sau conuri pe platforme speciale deschise. In acest
caz, gramezile (conurile) trebuie acoperite cu un material impermeabil (pelicula de polietilena, prelata,
etc.).

8.3 Pentru prepararea si depozitarea materialelor antiderapante combinate, se amenajeaza
platforme indiguite pe perimetru cu imbracaminte bituminoasa si un sistem de drenare. Indiguirea se
realizeaza din nisip bituminos cu sectiune transversala trapezoidala (figura 8.1).

La intrarea-iesire, Indiguirea se efectueaza cu o inaltime de 15-20 cm din profilul semilunar inclinat
(figura 8.2).

Dimensiunile platformelor se stabilesc reiesind din depozitarea a 100% din necesitatea sezoniera in
materiale antiderapante sau combinate pentru acest sector de drum, in acelasi rand pot fi realizate doua
stive (conuri) cu diferite proportii de nisip si sare. Pentru a preveni salinizarea mediului natural, este
obligatoriu amenajarea unui sistem de drenare cu puturi de receptie si un bazin de evaporare.
Sistematizarea platformelor trebuie sa asigure scurgerea apelor meteorice si de topire in bazinele de
evaporare sau la puturi de receptie.

Platforma pentru prepararea si depozitarea materialelor utilizate la combaterea lunecusului de iarna
trebuie Tngradita, dotata cu porti de intrare si iluminare exterioara.

£
(@]
30 om 3 Imbracamintea din doua
[ straturi de beton asfaltic cu
grosime de 8-12 cm
2
N, Nisip bituminos
N
\‘

2

Strat de baza conform calculului ‘

Figura 8.1 - indiguirea unei platformei deschise pentru depozitarea materialelor chimice si
combinate in vrac neambalate
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150-160 cm

15-20 cm

Structura rutiera a platformei

Figura 8.2 - Constructia intrarii pe platforma deschisa

8.4 Pentru prepararea materialelor antiderapante combinate, se folosesc instalatii speciale
stationare cu actiunea periodica sau continua, care includ buncare pentru alimentarea componentelor,
dispozitive de dozare si amestecare si un sistem de transportoare cu benzi. Materialul antiderapant
preparat in astfel de instalatii, se distinge prin calitate Tnalta de amestecare si dozarea precisa.

In absenta unor astfel de instalatii, in cazuri exceptionale, cu volum redus de utilizare a materialelor
combinate, se admite pregatirea acestora cu autogredere, cu musuroirea ulterioara cu buldozerul sau
cu incarcatorul frontal.

Pregatirea amestecului de nisip si sare pe platforme deschise este rationala in august — octombrie, Tn
zile uscate fara precipitatii.

8.5 Incarcarea amestecului de nisip si sare si a materialelor chimice din stive, grdmezile sau conuri
in masini de distributie se efectueaza cu incarcatoare frontale sau buldozere prin buncarele de incarcare
si rampe. De asemenea se utilizeaza instalatiile de tip galerie, linga care stocul de amestec de nisip si
sare (con) in prealabil este format de buldozer pentru 3 - 4 zile de lucru, iar incarcarea distribuitorului
din interiorul galeriei se efectueaza prin deschiderea manuala a capetelor segmentate. Utilizarea
galeriilor nu necesita prezenta zilnica a unui buldozer.

Este rationala aranjarea galeriilor la marginile cele mai indepartate ale sectorului de drum intretinut,
folosind in acest scop relieful terenului, carierele cu extractii finalizate cu nivelul scazut al apelor
subterane.

Materiale chimice, vandute in ambalaje mici (20-40 kg) sau mari (500-1000 kg), sunt depozitate in stive
in depozite acoperite si sunt transbordate cu echipament de macara cu dispozitive speciale de prindere
prin agatare.

La sfarsitul lucrarilor, mecanismele care au participat la Tncarcarea materialelor chimice si combinate
trebuie spalate minutios.

8.6 Pentru depozitarea materialelor lichide se folosesc rezervoare metalice, rezervoare din fibra de
sticla si depozite deschise sau inchise cu fundatia din pamant, nisip, ciment cu nisip sau beton, cu
realizarea in calitate de imbracaminte a membranei din polietilena elastica si cu rezistenta sporitd cu
grosimea de 0,68 - 2,25 microni. Capacitatea depozitelor de materiale antiderapante lichide trebuie sa
asigure depozitarea a 60% din necesitatea sezonierd, deoarece restul 40% pot fi uniform suplinite Tn
perioada de iarna.

Depozitele pentru materiale lichide pot fi de trei tipuri: infundate, semi-indiguite si indiguite (figura 8.3).

12
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Depozitul de tip infundat
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Depozitul de tip semi-indiguit
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Figura 8.3 - Tipurile depozitelor pentru materiale lichide fata de nivelul solului

Aceste depozite, de reguld, se acopera pentru evitarea patrunderii ploii si zapezii. Pentru a imbunatati
conditiile de exploatare, acoperisul acestor depozite poate fi deplasabil (figura 8.4).

Sectiune 1-1

Vedere laterala

Acoperis Tabla ondulata zincata

— sau tabla de acoperis

Ferma de metal

Detaliu A

IT IT IT IT ni T

\\\ Declivitate /

cale ferata
Plan

Rezervor de consum r Sine de cale obisnuite

Detaliu A

Ferma

.
.

Bara metalica

Axa de
“rotire

T

Roata cu janta
Groapa de

descarcare

Sina

Figura 8.4 - Schema depozitului pentru materiale lichide cu acoperis deplasabil

8.7 Materiale antiderapante solide au capacitatea de a absorbi intensiv umiditatea. Nu se permite
pastrarea acestor materiale cu ambalajul rupt. La primirea materialelor de la furnizor, fiecare lot trebuie
inspectat cu atentie. Din saci si containere rupte, materialele antiderapante trebuie folosite in primul
rand sau turnate in containere inchise etans sau utilizate pentru prepararea solutiilor.

8.8 Pentru depozitarea in stive, gulere si conuri, materialele antiderapante nu trebuie sa fie
aglutinate (clorura de sodiu tehnica). Daca este necesar sa se prepare amestecuri neaglutinabile Tn
conditiile unei intreprinderi rutiere, la clorura de sodiu tehnica se adauga 8-12% clorura de calciu solida.
Adaugarea clorurii de calciu la clorura de sodiu face posibila obtinerea unui amestec neaglutinat, cu o
capacitate de topire Tmbunatatita si o temperatura de cristalizare mai scazuta.

Tehnologia de preparare a amestecurilor neaglutinabile (NaCl + CaClz2) este analoga prepararii
materialelor combinate (a se vedea 8.4).
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8.9 Solutiile de sare sunt preparate in instalatii speciale de amestecare. In procesul prepararii
solutiei, continuu este monitorizata concentratia de sare cu un hidrometru. Solutiile gata preparate sunt
livrate la depozitele intermediare ale unitatilor rutiere pentru depozitarea si pregatirea sarurilor umede
sau direct catre obiecte (sectoare) pentru a combate lunecusul de iarna.

9 Controlul calitatii lucrarilor si a materialelor utilizate la combaterea
lunecusului de iarna

9.1 Control deintrare a materialelor utilizate la combaterea lunecusului de iarna

9.1.1 Materialele utilizate la combaterea lunecusului de iarnd pe drumurile publice trebuie sa
indeplineasca cerintele prezentului Cod practic.

9.1.2 Fiecare lot de produse primite trebuie sa fie insotit de:

- certificatul furnizorului sau producatorului cu indicarea standardelor de calitate a materialului
utilizat la combaterea lunecusului de iarna si rezultatelor incercarilor acestuia;

- certificatul de conformitate a calitatii produsului la cerintele stabilite.

9.1.3 Materialul livrat la intreprinderile rutiere (destinatar) trebuie sa fie supus Tncercarilor (controlului
de intrare).

9.1.4 1In cazul in care in timpul lucrarilor rutiere vor fi folosite materiale, ale caror proprietati nu
indeplinesc cerintele stabilite, Beneficiarul poate depune o reclamatie atat la furnizor, cat si la destinatar.

9.2 Control operational si de inspectare a lucrarilor executate

9.2.1 Controlul starii functionale a drumurilor tine de competenta gestionarului acestora, inclusiv
prin.intermediul responsabilului tehnic

9.2.2 La efectuarea lucrarilor de combatere a lunecusului de iarna, controlul operational la prima
etapa este efectuat de responsabilul tehnic si maistrul rutier. Pentru cresterea eficientei de utilizare a
utilajelor, monitorizarea activitatii acestora se efctueaza cu ajutorul sistemelor GPS

In acest caz se monitorizeaza urmatorii parametri si indicatori:
- inceperea distribuirii materialelor utilizate la combaterea lunecusului de iarna in termen;

- respectarea timpului stabilit de tratare a drumului cu material antiderapant si a termenilor de
directiva privind lichidarea lunecusului de iarna;

- uniformitatea distribuirii materialelor utilizate la combaterea lunecusului de iarna in limitele partii
carosabile;

- norma reala de distribuire a materialului antiderapant (se determina prin impartirea cantitatii
materialului distribuit pe suprafata tratata cu acesta).

9.2.3 A doua etapa a controlului operational este efectuatd de personalul de conducere si de
producere (inginer sef, lucratori departamentului tehnic si de productie). Sunt controlati aceiasi
parametri si indicatori si veridicitatea acestora, ca in prima etapa.

9.2.4 Gestionarul drumurilor este obligat sa exercite un control strict asupra conformitatii nivelului real
de intretinere a drumurilor cu cel stabilit.

10  Securitatea si sanatatea in munca
10.1  Procesele tehnologice de combatere a lunecusului de iarnd pe drumuri au conditii de lucru
specifice, cum ar fi necesitatea executarii lucrarilor in conditii meteorologice nefavorabile (zdpada,

viscol, vizibilitate limitata, gheata, temperatura scazuta a aerului) si in orice moment al zilei.
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Executarea eficienta a acestor procese este in mare masura determinata de actiunile clare si corecte
ale conducatorilor masinilor rutiere si ale lucratorilor bazelor si depozitelor de materialele antiderapante.

10.2 La conducerea masinilor rutiere specializate (masini pentru deszapezire si distribuire a
materialelor utilizate la combaterea lunecusului de iarna solide si lichide etc.) sunt admise persoane
care au permise de conducere a masinilor din aceasta categorie. Acestea trebuie sa fie instruite si
certificate privind cunoasterea reglementarilor de siguranta in munca.

10.3  Fiecare masina prin ordin trebuie atribuita unui anumit mecanizator sau mecanizatori care
lucreaza pe schimburi. Este interzis lucrul la masini care nu sunt atribuite sau sunt atribuite altor
mecanici, fara un ordin special (dispozitie scrisa).

Conducatorii care deservesc masina trebuie sa primeasca o copie de instructiune a producatorului
privind exploatarea masinii (instructiunile originale sunt pastrate de mecanicul unitatii) si instructiunile
de securitatea in munca.

10.4  Conducatorii masinilor rutiere si lucratorii bazelor de depozitarea a materialelor antiderapante
sunt obligati sa lucreze in salopete, incaltaminte speciala si sa aplice echipamentele individuale de
protectie care le sunt eliberate.

Vehiculele rutiere multifunctionale trebuie sa fie echipate cu trusa medicala, un stingator de incendiu,
un semn de oprire de urgenta si luminile de semnalizare galbene intermitente.

10.5 In partea din spate a caroseriei sau cisternei trebuie sé fie atasat indicatorul de avertizare (1.23)
"Lucrari rutiere" si la necesitate, indicatorul de sens obligatoriu (4.2.1 sau 4.2.2) pentru a indica directia
de ocolire a masinilor rutiere in lucru.

10.6  Pentru functionarea fiabild a masinilor in timpul iernii, acestea trebuie sa dispuna de marci
adecvate de fluide hidraulice, uleiuri de motor si de transmisie si, in caz de necesitate, de motorina
pentru iarna.

Pentru parcarea masinilor trebuie prevazute boxe incalzite inchise cu temperatura interioara nu mai
mica de +5 ° C.

10.7 Baza de producere in care sunt dislocate masinile rutiere pentru lucrarile de iarna trebuie sa
dispuna de o statie stationara de spalare cu apa incalzita.

Deplasarea pe teritoriul garajelor si bazelor materialelor antiderapante este permisa la o viteza de cel
mult 20 km / h si in conformitate cu o schema elaborata in prealabil, plasata la intrare.

10.8 La operatile de incarcare - descarcare si depozitare a materialelor antiderapante, lucratorii
trebuie sa foloseasca imbracaminte si echipament de protectie - masti impotriva prafului si ochelari de
protectie.

10.9  Sarurile de clorurad de sodiu, calciu si magneziu nu formeaza compusi toxici in aer, nu sunt
inflamabili si sunt rezistenti la explozii.

Materialele utilizate la combaterea lunecusului de iarnd pe baza de nitrati sunt inflamabili. Acestea
trebuie depozitate Tn depozite separate, cu pereti si tavane de minim gradul | de rezistenta la foc.

Mijloace de stingere - spuma chimica si mecanica, acid carbonic.

10.10 1n cazul utilizarii s&paturii deschise pentru depozitarea materialelor lichide, acestea trebuie
imprejmuite cu un gard cu porti care se inchid, iar accesul la aceste depozite a masinilor trebuie sa aiba
la marginea lui limitator de cursa pentru rofi.

In cazul formérii unui strat de gheata, care poate aparea la geruri cumplite pe suprafata materialului
antiderapant lichid slab concentrat, deplasarea pe gheata este interzisa, deoarece gheata sarata are
rezistenta redusa fata de gheata formata din apa nesarata.

10.11 La alimentarea cu amestec de nisip si sare sau alte materiale de frictiune din stiva in buncar
sau in jgheab, este interzisa intrarea buldozerului pe gratiile rampei. Pentru a limita deplasarea
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buldozerului in procesul de alimentare, trebuie instalate indicatoare de avertizare, vizibile clar zi si
noapte. Se recomanda echiparea buncarului cu vibratoare pentru a impiedica agatarea materialelor.

Nu se admite lucrul echipamentului de incarcare la peretele abrupt al stivei, sub cozoroc sau lucrul prin
metoda de subminare. La stive, trebuie mentinut unghiul pante naturale.

10.12 Este interzisa distribuirea manuald a materialului antiderapant din caroseria unui vehicul in
miscare sau a unei autobasculante.

11 Protectia mediului la combaterea lunecusului de iarna

11.1  Masurile de protectie a mediului ambiant trebuie luate Tn considerare pentru fiecare tip de lucrari
efectuate la combaterea lunecusului de iarna pe drumuri: la transportare, distribuirea si depozitare a
materialelor antiderapante.

Pentru reducerea impactului negativ al materialelor chimice asupra solului, apei si vegetatiei, acestea
trebuie folosite Tn cantitate minima, respectand regimul si normele prevazute de tehnologia de
combatere a lunecusului de iarna.

11.2 Distribuirea materialelor antiderapante trebuie efectuata numai prin procedee mecanice.
Tratarea Tmbracamintilor cu reactivi solzosi sau granulari trebuie efectuata cu distribuitorii de sare si
distribuitorii universali.

Stropirea cu materiale antiderapante lichizi trebuie efectuata de catre distribuitorii pentru lichizi.

Organele de lucru ale mijloacelor de distributie trebuie ajustate astfel incat distribuirea materialelor sa
se efectueze exclusiv pe partea carosabila a drumului.

11.3 Cantitatea materialelor antiderapante (cloruri) distribuite Tn perioada de iarna pentru zonele
climatice rutiere IIl - IV nu trebuie sa depaseasca aproximativ 1,5 kg / m2.

11.4  Pentru prevenirea formarii lunecusului, trebuie de acordat prioritate tratamentului preventiv al
imbracamintei.

11.5 Primavara devreme, pentru a preveni formarea lunecusului, se permite a utiliza o cantitate
minima de cloruri - pana la 10 g / m? pentru un tratament, avand in vedere ca in aceasta perioada solul
si vegetatia sunt cele mai sensibile la impactul acestora.

11.6  Pentru depozitarea materialelor antiderapante chimice solide, trebuie folosite depozite
mecanizate inchise cu pardoseli dure si un sistem de drenaj. Materialele care se livreaza fara ambalaj
(in vrac) trebuie pastrate in depozite tip buncar sau siloz.

in cazuri exceptionale, se permite depozitarea materialelor chimice (clorura de sodiu tehnic&) in gramezi
(conuri) pe platforme speciale cu fundatia din beton si borduri pe perimetru pentru a preveni scurgerea
solutiilor de sare formate. Pentru a proteja clorurile de precipitatile atmosferice, stivele, conurile si
gramezile trebuie acoperite cu pelicule impermeabile sau alte mijloace.

11.7  Pentru a depozita solutiile de saruri pe bazele intreprinderilor rutiere, trebuie utilizati rezervoare
cu o capacitate de 20 - 50 m® sau gropi inchise cu pereti izolati care impiedica scurgerea solutiilor in sol
si contaminarea apei de suprafata si a apelor subterane (a se vedea 8.6).

Nivelul solutiilor in depozite pentru materiale lichide trebuie monitorizat saptdmanal. In cazul in care se
depisteaza o scurgere, aceasta trebuie inlaturata urgent.

11.8 Pentru a imbunatati starea mediului in perioada de combatere a lunecusului de iarna pe
drumuri, sulurile din depuneri de zapada si gheata in localitati, pe poduri, pasaje, estacade si alte obiecte
similare trebuie utilizate si depozitate pe platforme special amenajate in aceste scopuri.

11.9 Locurile de amplasare a depozitelor pentru materiale antiderapante trebuie alese luand in
considerare particularitatile mediului ambiant, relieful terenului, prezenta curentilor de apa, bazinelor
acvatice si altor surse de apa. Este interzisa amenajarea stivelor sau depozitelor in zonele de protectie
a apelor si la o distanta mai mica de 200 m de sursele de apa.
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11.10 La alegerea materialelor antiderapante care contin cloruri, preferinta trebuie acordata CCM,
FCF, clorura de magneziu modificata.

11.11 Pentru a reduce impactul negativ a materialelor antiderapante asupra plantelor si a solului,
trebuie intreprinse urmatoarele masuri:

- in locuri cu o cantitate mare de cloruri folosite, trebuie asiguratd evacuarea apelor prin
constructia drenajelor de interceptarea si scurgere sau prin amenajarea spre santul de evacuare a
apelor a pantei transversale a zonei adiacente drumului de cel putin 5 - 7 °. Forma profilului transversal
al benzii de separare trebuie sa fie convexa;

- in cazul in care clorurile nimeresc in solul fasiilor de padure nou create, in acestea trebuie
efectuata afanarea de cel putin cinci ori in primul an si trei in anii urmatori, udare pana la 2-3 ori pe luna
cu cate 30-50 | / m? si anual fertilizare cu ingrasaminte;

- la intretinerea gazonului in zonele cu cea mai mare cantitate de cloruri folosite (benzi de
separare, taluzurile santurilor) este necesar 2-3 ori pe luna (20-30 | / m?) de efectuat udatul si anual
fnsamantare cu afanare, udarea solului (40-60 | / m?) si fertilizarea cu ingrasaminte preliminara.

- in cazul folosirii ingrasamintelor, atentie deosebita trebuie acordata celor organice si minerale -
azot, fosfor, magneziu, mangan si bor. Aplicarea ingrasaminte de clor si sodiu nu se admite.

11.12 Pentru a controla gradul de contaminare a zonei drumului cu materiale antiderapante
(Anexa D) trebuie organizata evidenta cantitatii acestora. in fiecare an, in z&pada si o daté in 3-4 ani in
sol si plante trebuie determinat continutul de clor (Anexa D, tabelul D.1). Probe de zapada trebuie luate
in decembrie si martie, ale solului in mai-iunie, ale plantelor in iunie-august. Probele se predau intr-un
laborator specializat pentru a analiza si a controla poluarea zonei drumului. De asemenea, in perioada
primavara - vara trebuie efectuata monitorizarea starii plantelor, acordand o atentie la cresterea lor,
semne de intoxicatie (Anexa D, tabelul D.2), aparitia sau disparitia plantelor indicatoare (Anexa D,
tabelul D.2).
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Anexa A
(normativa)

Cerinte fata de materiale utilizate la combaterea lunecusului iarna

A.l

indeplineasca cerintele specificate in tabelul A.1.

Materialele utilizate la combaterea lunecusului de iarnd pe drumurile publice trebuie sa

Tabelul A.1 - Cerintele fata de materiale chimice

Denumirea indicatorilor

Norma

Solide

Lichide

Organoleptice

ciment, %, nu depaseste

1. Aspectul Granule, cristale, solzi Solutie apoasa fara incluziuni
ale sedimentelor si a
suspensiilor mecanice
2. Culoarea De la alb la gri deschis (maro Deschisa, transparenta (se
deschis, roz deschis) admite cu o culoare slaba in
galben sau albastru )
3. Miros Lipseste Lipseste
(pentru localitati)
Fizico-chimice:
4. Compozitia granulometrica, %, cota masica a
particulelor cu dimensiunile:
- de peste 10 mm Nu se permite -
- de la 5 mm pana la 10 mm, nu mai mult 10 -
-dela1 mmpanala 5mm, nu mai putin 75 -
- 1 mm si mai putin, nu mai mult 15 -
5. Cota masicda a sarurilor solubile - 20
(concentratia), %, nu mai mica de
6. Temperatura de cristalizare, °C, nu -10 -10
depaseste
7. Umiditatea, %, nu depaseste 5 -
8. Cota masica a substantelor insolubile in ap3, 2,5 -
%, nu depaseste
9. Indicele de hidrogen, un. (pH) 5-9 5-9
10. Densitatea, g/cm?® 0,8-1,15 1,1-1,3
11. Vascozitatea dinamica, (kr c)/m2, nu 4 5
depaseste
Tehnologice:
12. Capacitatea de topire, g/g, nu depaseste 5 2,5
13. Higroscopicitate, %/zi 10-50 -
14. Aglutinare Nu se permite -
15. Indicele de alunecare, nu depaseste 0,2 0,2
Ecologice:
16. Activitatea specifica efectiva a radio
nuclizilor naturali, Bg/kg, nu depaseste:
- pentru drumuri si strazi in localitati 740 740
- pentru drumuri din afara localitatilor 1500 1500
17. Activitatea coroziva pe metal (Ct3), mg/cm? 0,8 0,8
- zi, nu depaseste
18. Indicele de agresivitate a betonului de 0,5 0,5

A2
sa indeplineasca cerintele din tabelul A.2.
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Tabelul A.2 - Cerintele frictionare a materialelor antiderapant

Denumirea indicatorilor Norma
Nisip Piatra sparta Zgura

1. Compozitia granulometrica, %, cota masica a
particulelor cu dimensiunile:

- de peste 10 mm Nu se permite | Nu se permite | Nu se permite

-dela5 mm pana la 10 mm, nu mai mult 5 5 5

-delal mm panala 5 mm, nu maiputin 75 80 80

- 1 mm si mai putin, nu mai mult 20 15 15
2. Modulul de dimensiune 2,0-35 - -
3. Cota masica de particule prafoase si argiloase, %, 3 3 5
nu depaseste
4. Cota masica de argila in cocoloase, %, nu 0,35 Nu se permite | Nu se permite
depaseste
5. Cota masica de impuritati metalice, %, nu - - 3
depaseste
6. Marca de rezistenta, de peste - 600 600
7. Umiditatea, %, nu depaseste 5 5 5
8. Activitatea specifica efectiva a radio nuclizilor
naturali, Bg/kg, nu depaseste:
- pentru drumuri si strazi in localitati 740 740 740
- pentru drumuri din afara localitatilor 1500 1500 1500

A.3 Materiale antiderapante combinate trebuie sa indeplineasca cerintele din tabelul A.3, Tn acelasi
timp, in functie de metoda si conditiile de utilizare a acestora, trebuie sa contina:

- cel putin 5% (= 1%) de saruri solide (NaCl) pentru a preveni inghetarea materialelor de frictiune;
- 10-20% de cloruri solide pentru a imbunatati eficienta materialului antiderapant de frictiune.

Pentru cele mai frecvente materiale antiderapante combinate pe baza de nisip si sare tehnica (NaCl)
cerintele sunt prezentate in tabelul A.3.

Tabelul A.3 - Cerintele pentru amestec de nisip si sare

Denumirea indicatorilor Norma

1. Compozitia granulometrica, %, cota masica a particulelor cu dimensiunile:

- de peste 10 mm Nu se permite

- de peste 5 mm pana la 10 mm, nu mai mult 5

- de peste 1 mm panala 5 mm, numai putin 75

- 1 mm si mai putin, nu mai mult 20
2. Umiditatea, %, nu depaseste 5
3. Cota masica de particule prafoase si argiloase, %, nu depaseste 3
4. Cota masica de argila Tn cocoloase, %, nu depaseste 0,35
5. Cota masica de materiale chimice, %, de peste 10 (5)
6. Activitatea specifica efectiva a radio nuclizilor naturali, Bg/kg, nhu depaseste:
- pentru drumuri si strazi in localitati 740
- pentru drumuri din afara localitatilor 1500

Nota — Cu simbolul ,*” este marcata cantitate folosita pentru a impiedica Tnghetarea nisipului folosit in calitate de
material antiderapant.

A4 Pentru a spori eficacitatea de combatere a lunecusului de iarna materiale chimice cristaline
(NaCl) se imbogatesc cu solutii de saruri de clor (cel mai des calciu sau magneziu), cu concentratia de
20-25%, intr-o cantitate de 20-30% din masa materialului utilizate la combaterea lunecusului de iarna.
Astfel de saruri se numesc "umede".

A.5 Cerintele tehnice fatd de aditivul pentru mixturi asfaltice cu proprietati antiderapante sunt
prezentate in tabelul A.4.
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Tabelul A.4 - Cerintele tehnice fata de aditivul pentru mixturi asfaltice cu proprietati
antiderapante

Denumirea indicatorilor Norma
Proprietati fizice:
aspectul Pulbere. Culoarea nu este normata.

Proprietati chimice:

- nu influenteaza caracteristicile mixturii asfaltice;

- hu contine produsi care ataca armaturile sau betonul din
structurile podurilor sau consolidarilor;

- nu contine substante care afecteaza mediul Tnconjurator;
- actioneaza foarte eficient pana la temperaturi de -20°C;
- are un efect constant in timp.

Clasa de pericol - 4. Perioada de garantie - 6 luni de la data fabricarii. Aditivul cu proprietafi
antiderapante nu arde, nu emite gaze si nu este exploziv.
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Anexa B
(normativa)

Cerinte fata de documentatia privind calitatea produselor la
desfasurarea licitatiei pentru procurarea materialelor utilizate la
combaterea lunecusului de iarna

B.1 Furnizorii-producatorii care doresc sa participe la licitatia pentru furnizarea materialelor utilizate
la combaterea lunecusului de iarna sunt obligati sa prezinte Comisiei urmatoarele materiale si
documente:

B.1.1 Documente privind calitatea materialului antiderapant:

conditiile tehnice pentru reactivi, elaborate si aprobate in conformitate cu standardele in vigoare;

- reglementarile tehnologice, elaborate si aprobate in conformitate cu standardele in vigoare;

fisa tehnica de securitate;

- certificatul de igiena si certificatul de conformitate a calitatii sau un raport emis de un centru de
testare (laborator) acreditat in modul stabilit privind incercarea materialului.

B.1.2 Propuneri de livrare, transport si depozitare:
- furnizorii de produse, tipul de livrare, locurile de depozitare intermediara;

- modul de depozitare, echipamentele depozitelor si a platformelor de depozitare, locurilor de
transbordare (reincarcare).

B.1.3 Propuneri privind tehnologia de aplicare a materialelor utilizate la combaterea lunecusului de
iarna, norme de consum, temperatura de aplicare etc.

B.1.4 Materiale disponibile privind evaluarea impactului materialelor utilizate la combaterea
lunecusului de iarna asupra elementelor mediului ambiant.
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Anexa C
(informativa)

Calculul necesarului de distribuitoare a materialelor utilizate la
combaterea lunecusului de iarna

C.1 Calculul necesarului de distribuitoare a materialelor antiderapante se efectueaza reiesind din
conditia necesitatii tratamentului unic a sectorului de drum pe toata lungime.

C.2 Necesarul de distribuitoare se determina separat pentru fiecare sector de maistru sau district.
Necesar de distribuitoare a materialelor antiderapante pentru un drum intreg sau retea rutiera este suma
necesarului tuturor sectoarelor de maistru.

C.3 Pentru calculul necesarului de distribuitoare pentru fiecare sector de maistru concret sunt
necesare urmatoarele date initiale:

- schema liniard a sectorului Tntretinut (kilometri, [atimea partii carosabile) cu indicarea locului de
amplasare a bazei (bazelor) de materiale antiderapante;

- tipul materialului antiderapant folosit si normele de distributie medii sezoniere planificate (kg / m2);
- volumul mediu (capacitatea) a benei distribuitorului (m?3);

- latimea benzii de distribuire a materialului utilizate la combaterea lunecusului de iarna;

- vitezele medii de transportare (cu si fara incarcatura) si de lucru a distribuitorului;
- timpul de incarcare a unui distribuitor;

- termenul stabilit de tratare a imbracamintii, care permite incadrarea in termenii directionale de
lichidare a lunecusului de iarna.

C4 Exemplu de calcul a necesarului de distribuitoare a materialelor utilizate la combaterea
lunecusului de iarnad (MUCLI).

EXEMPLU:
I Date initiale:

- schema liniard a sectorului intretinut:

MUCLI
E T £
| e ‘9 |\ - ]
s Q
- - — ] i
—
Sec.1 Sec.2 Sec.3
£
<= 1 Te)
| b—m—m——m—m—m—m—m—m—7 "———""" " —————————— G
'-3 | —
3,55 km 8,8 km 17,0 km
29,35 km
L L2 = 4,4 km L3 =8.5km
L.1=10,575 km
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- 1n calitate de materialul antiderapant folosim amestec de nisip si sare cu norma de distributie
medie sezoniera de 0,250 kg / m?;

- volumul mediu a benei distribuitorului V = 6,0 m® (sau 9,0 tone);

- latimea benzii de distribuire (b) pentru sectorul nr.1 — 7,5 m, pentru sectoarele nr. 2 si nr. 3 —
5,625 m;

- viteza de transport a distribuitorului fara incarcatura via = 60 km/h, cu incarcatura va = 50 km/h,
viteza de lucru vi = 30 km/h;

- timpul de incarcare a unui distribuitor tr = 7 min;
- termenul stabilit de tratare a imbracamintii t = 3h;

- coeficientul de utilizare a parcursului K, = 0,5;

coeficientul de utilizare a masinii Ki = 0,7;

Il Determinam distantele medii ponderate de transportare a materialelor antiderapante pe
sectoare cu latimi de tratare diferite:

- pentru sectorul 1:

3,55

L, = +8,8 = 10,575 km

- pentru sectoarele 2 si 3:

8800-22,5-4,4 +17000-22,5-8,5

Lys = =71k
23 8800 - 22,5 + 17000 - 22,5 m

1l Determinam necesarul de material antiderapant pe sectoare (Q):
- pentru sectorul 1:
Q@ =3550-30-0,250 = 26,625t
- pentru sectoarele 2 si 3:
Q =25800-22,5-0,25 = 145,125t
v Determinam timpul mediu de parcurs pina la sectorul de distribuire (tp):

- pentru sectorul 1:

. 60 -10,575 37 mi
»=0,5-(60 +50)/2 -/ mh

- pentru sectoarele 2 si 3:

t, = 60-71 = 15,49 mi

PT0,5-(60+50) 2 >0
\% Determinam timpul de distribuire (tq):
- pentru sectorul 1:

60-9,0
= 9,6 min

tg=—————
470,25-7,5-30
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- pentru sectoarele 2 si 3:

=000 o emi
¢7025-5625-30 o mm
VI Determindm durata medie a unui ciclu (f:=tz+tp+1q)

- pentru sectorul 1:

t. =7+ 23,07 +9,6 = 39,67 MuH.
- pentru sectoarele 2 si 3:

t. =7+ 15,49 + 12,8 = 35,29 mMuH.
VI Determindm productivitatea unui distribuitor:
- pentru sectorul 1:

P, =V-Kf-60/t. =9,0-7,0-60/39,67 = 9,53 t/h
- pentru sectoare 2 si 3:
Pys =V Kf-60/t, =9,0-7,0-60/3529 = 10,71t/h

VI Determindm necesarul de distribuitoare:

- pentru sectorul 1:

_4 T—26’625 3 = 0,93 unit
nl_P =953 = 0,93 unit.
- pentru sectoarele 2 si 3:
_0 T = 145,125 3 = 4,52 unit
"3 =P T 710 O T e
IX Determinam necesarul de distribuitoare pe intreg sector:

0,93 + 4,52 = 5,45 unit.

Se adopta 6 unit.
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Anexa D
(informativa)

Controlul gradului de contaminare a zonei drumului cu materiale utilizate la
combaterea lunecusului de iarna

Tabelul D.1 - Criterii generalizate pentru evaluarea impactului materialelor utilizate la
combaterea lunecusului de iarna asupra mediului

Substanta, Concentratia
Obiect unitate de maxima
masura admisibila
Zapada NaCl, kg/m? 0,3-0,5
Cl-, g/m? 7-15
Apele de z&pada si subterane care nimeresc in sursele de Cl~, mgl/l 350
alimentare cu apa centralizata Ca*?, mg/l 180
Mg*2, mg/l 120
Materiale chimice (cloruri)
Sol (0 - 30 cm)
Zone forestiere si de stepa forestiera:
ierboase Cl,% 0,007 - 0,015
forestiere Cl,% 0,02 - 0,03
Zona de stepa:
ierboase Cl,% 0,04
forestiere Cl,% 0,3
Plante
Zone forestiere si de stepa forestiera:
ierboase Cl,% 0,6
forestiere Cl, % 0,15
Zona de stepa:
ierboase Cl, % 1,0
forestiere Cl, % 0,3
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Tabelul D.2 — Plante indicatoare

Tipuri de plante

Substante pe cale de disparitie

supuse actiunilor nocive si

cu suportarea buna si reaparute

Materiale utilizate la combaterea lunecusului de iarna

1. Clorura de sodiu Clover de munte Pirul tarator
Clover rosu Troscot
Capsuni salbatice Cinci degete
Stellaria graminea Patlagina
Cerentel Timoftica
Lathyrus tuberdsus Spanac-salbatic
Nonea Brusturele
Molid Papadia
Palamida
Loboda-porceasca
Rotunjoara
2. Clorura de calciu larba cimpului Loboda-porceasca
Trifoi Timoftica
Capsuni salbatice Spanac-salbatic
Molid Macrisul calului
Cicoarea comuna Cinci Degete
Volbura Nonea
Lathyrus tuberésus
Trifoi
Capsuni salbatice
3. Clorura de magneziu Patlagina Hirusor
Cinci Degete Cerentel
Rotunjoara Brusturele

Busuiocul de cam

Macrisul calului
Aira caespitosa

Tabelul D.3 — Rezistenta la saruri ale plantelor

Plante rezistente la sare |

Plante cu rezistenta la sare redusa

Plante erbacee

Becmania, puccinelie, sulfind alba si galbena, Orzul | Trifoi rosu si alb, Timoftica

Soarecilor, golomat, iarba-vantului, maturica,
lucerna, Hirusor, paius, larba cimpului, ovascior,
orzul lui Bogdan

Culturi agricole

Pene rosu, rutabaga furajera, mustar, pepene Bob, mazare, cartofi, porumb, in, floarea-
galben, varza furajera, ceapa, morcov, ovas, rosii, soarelui, ridiche, fasole, usturoi

mei de cereale si furaje, graul de primavara, orez,
secara de iarna, sfecla furajera, de zahar un de
masa, sorg, soia, napi

Copaci

Cais, salcam alb, fag, mesteacan, ulm, para, stejar, | Molid, salcie alba, castan de cal, artar
molid canadian, artar, zada europeana, scorus, pin, | american, tei cu frunza mica, zada, ienupar,

plop, dud alb, frasin nuc, pin, plop canadian si negru, mar de
padure, frasin

Arbusti

Amorfa arbustiva, gutui comun, paducel, gladita, Calin, corn cu fructe albe, barcoace

lonicera, artar tatar, salcioara, maces, corn cu
fructe albe, liliac, boabe de zapada, coacaz auriu, ,
tuia de orient, catina rosie
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[1] SM GOST R 50597:2009 Drumuri si strazi auto. Cerinte pentru starea de exploatare, admisa
conform conditiilor de asigurare a securitatii traficului rutier.
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Traducerea autentica a documentului in limba rusa

Hauano nepeBoaa

BBepeHune

Hactoswun Csoa npaBun npeactaenser cobon apjantaumio K ycrnosuam Pecnybnukn Monposa,
HopmaTmeHoro aokymeHta O[JH 218.2.027-2003 «TpeboBaHus K NpoTMBOrononeaHbIM MaTepuanam»
n «PykoBoacteo no 60pbbe ¢ 3MMHEN CKOMb3KOCTbIO HA aBTOMOOMMbHbBIX JOPOrax».

Hactoswmin CeBog npaBun CoAepXuT npaBuna U pekoMeHOauuu Mo MCMoNb30BaHWUI0 cneumnanbHbIX
maTepuanos ans 6opbObl M NpeaoTBpalleHnsi 06pa3oBaHNA 3MMHER CKONMb3KOCTM, UX Kraccudumkaumm
W YCIOBUI XpaHeHWs.

Ceoa npasun pekomMmeHayetTca And agMuMHUCTpatopoB aBTOMOBOUIBbHbIX aopor un ﬂpeﬂ,ﬂpMﬂTMVl no
cogepXXaHuo aopor.
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1 O6nacTb npUMeHeHus

1.1 Hactoswun Ceoa npaBun NpMMeEHSIETCS NPU UCNONb30BaHUN XUMUYECKUX, KOMOUHMPOBAHHbIX
1 PPUKLNOHHBIX NPOTMBOrONoNeaHbIX MaTepmarnos, YOOBNETBOPSIOLWMX COBPEMEHHbIM TpeboBaHUSIM
W HOpMawm, Ansi NoBblweHns 3PPEKTUBHOCTN GOPbOLI C 3UMHEN CKOMb3KOCTbIO Ha aBTOMODWITBHbIX
poporax un ynuuax B Pecnybnvke Mongosa.

1.2 Hactodawun Ceog npaBwuil  pacrnpoCTpaHseTCd Ha XUMWYECKME, KOMOWHWPOBaHHbIE W
PPUKLMOHHBbIE NpOTMBOrononeaHsle matepuansi(ganee MNFM), npyumeHsieMbie B TBEPAOM UMK KUOKOM
Buae Anga 60pb0Obl C 3MMHEN CKOMb3KOCTbI0 HA aBTOMOBUNBHBLIX oporax obLiero nonb3oBaHus, ynuuax
W goporax ropofoB, MOCENKOB M CENbCKUX NOCENEHUN, a TaKkke Ha HanorHUTenNu, UCNonb3yemMble Ang
nNpUroToBneHns acanbTo6eTOHHBIX CMECeN C aHTUroNoneAHbIMU CBOMCTBaAMM.

1.3 HacToswun foKyMeHT npeaHasHaveH Ans npeanpustun-notpebutenen npoTuBoOrononeaHbix
MaTepuanoB MNpW OCYLLECTBIIEHUN WMMW BXOOHOrO, OMEPaLUOHHOTO M MHCMEKLUUOHHOTO KOHTPOIs

VICﬂOﬂb3y€MOI7I npoaoykuun, a TakKkKe KadecTBa pa60T no 60pb6€ C 3MMHEeN CKOSb3KOCTbI Ha
aBTOMOOUIbHBIX goporax o0Lero nonbL3oBaHms.

2 HopmaTuBHbIe CCbISIKN

SM EN 13108-1:2015 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice

NCM D.02.02:2018 Prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice

SM SR EN 12620+A1:2010 Agregate pentru beton

SM EN 16811-2:2017 Echipament si produse pentru curatat suprafata drumului pe timp de
iarnd. Agenti de dejivrare. Partea 2: Clorura de calciu si clorura de
magneziu. Cerinte si metode de incercari

SM SR 4032-1:2013 Lucrari de drumuri. Terminologie

SM STAS 4032/2:2005 Tehnica traficului rutier. Terminologie

3 TepMuHbI 1 onpegeneHus

B HacTtoswem CBoge npaBui NpUMMEHEHbl TEPMUHbLI M onpefeneHust cornacHo SM SR 4032-1 u
SM STAS 4032/2.

4 OOwue nonoxeHus

4.1 Haunbonee crnoxHbiM NEpUoAOM cogepXaHus A5 JOPOXKHO-IKCMTyaTaUMOHHbIX NPeanpusTUin
MongoBbl OocTaeTcsl 3MMa, Korda Ha [OPOXHbIX MOKPbITUAX CO30Al0TCs YCNOBUSA, NpuBOAsSLUME K
o6pa3oBaHMI0 pa3NMyHbIX BWAOB 3MMHEN CKONb3KOCTM (CHera, HakaTta, romoneavubl U Aap.) W,
COOTBETCTBEHHO, K CHVKEHMIO 6€30MacHOCTN JOPOXHOIO ABMKEHUS.

4.2 TpeboBaHUS K COCTOSIHMIO [OPOXKHOTrO MOKPLITUS B 3UMHUX YCNOBUSIX onpeaeneHsl [1],
cobriofeHne KOTOPbIX B COBPEMEHHbLIX YCMOBMSX BO3MOXHO TOMbKO C MPUMEHEHWEM pPasfnYHbIX
MPOTUBOroNonNeaHbIX MaTepuanos.

4.3 MpoTtmnBorononegHole Matepuansl (MIMM), npegHasHavyeHHble AN GopbObl C  3UMHEN
CKONb3KOCTbIO, AOMKHbI YAOBMETBOPSTL HACTOALWMM TPeOOBaHNSIM 1 COOTBETCTBOBATL YCINOBUAM UX
npuMeHeHust (TemnepaType Bo3fyxa, KONM4eCcTBY OCaaKoB, BUAY U Ha3HAYeHWUo 3rieMeHTa Joporn m
1.n.). lpoTnBoOrononegHsle mMartepuansl, NpUMMeHsieMble Ha goporax obLllero nonb30BaHWs, OOMXKHbI
ObITb CEpTUHULMPOBAHDI.
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4.4 CobniogeHne Bcex TpeboBaHuM u ycnosur wucnonb3oBaHus MM nosBonsieT NOBbICUTb
achbekTnBHOCTL OOpPLOLI C 3UMHEN CKOMb3KOCTBIO Ha aBTOMOOWIBbHBIX AOpOrax, yrnyylwuTb YCIOBUS
OBWXKEHMS U CHU3UTb SKONMOTrMYECKYI0 Harpy3Ky Ha OKpYXKatoLLyto cpeay.

5 MpoTnBorononegHble Mmatepuanbl AnA 60pbObl C 3MMHEN CKOJb3KOCTbIO
Ha aBTOMOOUIbHbIX Aoporax oouwero NnonbL3oBaHUA

51 K npotusoromnonegHeiM MartepuanaMm OTHOCATCA TBepAble WU XUOKNE  [JOPOXHO-
3KCnnyaTauMOHHble MaTtepuansl, MpuMeHsemble Ansa 6opbbbl C  3MMHEN CKOMb3KOCTbIO Ha
aBTOMOBUINBHbLIX Aoporax u ynuuax. Knaccuguvkaums npoTMBorononeaHsix MaTepvanos npMBeaeHa Ha
pucyHke 5.1.

5.2 |_|p0Tl/IBOI'OJ'IOJ'Ie}J,HbIe mMaTtepuanbl OeNnATCA Ha Tpu rpynnbl. XUMU4YECKUE, CprIKLJ,VIOHHbIe n
KOM6VIHVIpOBaHHbIe, KOTOpblEe OblBalOT B TBEPOOM WUJTN XKUOKOM BUAe.

5.3 ®PpUKUNOHHBbIE NPOTUBOrONONeAHbIE MaTepuanbl MO CBOEMY MNPOUCXOXAEHWIo ObiBaloT
NCKyCCTBEHHbIe (LLebeHb, Lnak) n ectecTBeHHble (necok, MNIC). OHM gomkHbI 06ecneynBaTb CHUXEHUE
3MIMHEel CKOMb3KOCTU 3@ CYET NOBLILLEHNS LLIEPOXOBATOCTN CHEXHO-NEASIHbIX OTNOXEHWUIN Ha JOPOXHbIX
MOKPbITHSX.

MpoTtmBorononeaHbie
mMaTepuansl
XvmMmnyeckne ] KomGuH1poBaHHbIe ] ®PUKUMOHHbIE
\
TBepable AKugkue TBepable Teepable
\
3 = 3 -
3 2 = e o % :
3 @ = @ * o O I} x
o ) 8 2 Q 9] C © @
© £ C 0] =
= =0 o = O -
X < 3 I C =] =]

PucyHok 5.1 - Knaccudukaums npoTuBorononegHbix matepuanos

) MCC - neckoconsiHasi CMecCb.
™ MIC - necyaHo-rpaBuiiHas CMechb.

K KOM6VIHI/IpOBaHHbIM OTHOCAT MaTepuarnbl, o6na.qarou.|.me XUMNHECKUMUN U CprIKLLI/IOHHbIMI/I
CBOWCTBaMK, B KOTOPbIX KonmyecTBo comnu (Yawe Bcero NaCl) no OTHOWeEHWO K (OPUKLMOHHOMY
MaTtepuany coctaBndetr He MmeHee 5%. [Npu cogepxaHun conm meHee 5% npoTUBOrosioneaHble
MaTepuanbl OTHOCAT K (PPUKLMOHHOW rpyrnne, Tak KaKk B 9TOM cCrny4ae OH MpPUMEHSeTCA C Lenbio
NOBbILLEHNA LWepoxXoBaTOCTU CHEXHO-NegAHOoro Cro4, CCbOpMVIpOBaHHOFO Ha NOKPbITUN.

5.4 Xumunyeckme NpoTUBOroNoneaHble MaTepuansl (peareHTbl) BbiMyCKaloTCst B TBEPAOM, KMOKOM
n cMoveHHoM Buae. ChipbeM Ans NOMyYeHUs 3TUX MaTepuanoB Yallle BCEro SIBNSHOTCA NPUPOAHbLIE
MCTOYHUKM (BULLIOMUT, ranuT 1 Ap.) UK OTXOAbl MPOMbILLIIEHHOCTU (CUNBBUHUTOBLIE, KAPHONMTOBLIE Y
ap.). C uenbio CHWKEHUs pacxofa TBepAbIX XUMWUYECKMX MPOTUBOrONONeAHbIX MaTepuarnoB KX
CMayMBalOT pacTBOpPaMU COMEN C MOHWKEHHON TOYKOW 3amep3aHusi. OTU MPOTMBOrONoneaHble
MaTepuanbl HasblBalOT «CMOYEHHble conuy». [lo XuMMYeckoMmy cocTaBy MpPOTUBOrONONEAHbIE
MaTepuanbl 3TON rpynnbl pa3aensioT Ha YeTbipe NOArpynnbl:
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- xnopuapl (XNOPUCTbLIA HATPUIN, XIOPUCTLIN KanbLUIA, XNOPUCTLIA MarHui 1 NpoTUBOrososneaHbie
MaTepuarnbl Ha UX OCHOBE);

- auetarhbl (aLJ,ETaT aMMOHMA, aueTaTt Kanud, aueTat Kalbuuda W npoTuBorosionenHbie
mMaTtepuarnbl Ha X OCHOBe);

- kapbamnapbl (MoyeBuHa, kKapbamMnagHo-aMMuayHasa cenuTpa 1 NPoTUBOrononeaHble Matepuarnbl
Ha nx OCHoBe);

- HUTPaTbl (HATPAT KamnbLMs, HUTPAT MarHMs U NPOTMBOrononeaHble MaTepmanbl Ha X OCHOBE).
55 KpaTkas xapakrepucTnka XMMM4eckux NpoTMBOrononeaHbIX Matepmanos

A - xnopudsi. K atoi nogrpynne otHocsATcst MMM Ha ocHoBe NaCl, CaClz n MgCla:

- XNOPUCTBIN Kanbumii moandmumpoBaHHbin (XKM), MHIMOGMpoBaHHbIA. BbinyckaeTcs B XXMOKOM
Buge. Tp oo -30 °C (Tp - gonyctumas paboyas TemnepaTtypa Bo3ayxa, 4O KOTOPON MOXHO NMPUMEHSITb
nrm).

- MOAMMULNPOBAHHBIA  XMOPUCTLIN  MarHui, BbIMycKaeTCa B TBEPOOM W XUOKOM Buae,
Tp oo -18° - -20 °C.

- XNOPUCTLIV Kanbumun pocdatnpoBaHHbin (XKP). Tp go -30°C.

- TEXHUYECKUI XITOPUCTLIN HATPUI KapbepHbi, Tp oo -12° - 15°C.

- MpoTuBorononeaHbii MaTepuarn Ha OCHOBE XJIOPUCTOro Hatpusi, Tp go -12° - 15°C.

B - ayemamsi:

- Ha OCHOBE aueTaTa Kanusl v Ansi 4Opor BbiNyckaeTcs B Xuakom Buae, Tp oo -40 °C.

- Ha OCHOBE aLieTaTa aMMOHMS U BbINMyCKaeTcs B Xnakom suae, Tp oo -35 °C.

C - kap6amuosbi:

- kapbamngHo-ammmnadHaa cenutpa (KAC), Tp oo -8 °C.

D - Humpamei:

- XUMUYECKNA peareHT Ha OCHOBE HMUTpaTa Kasnbumsa 1 MoYeBuHbl, Tp go -10 °C.

- XUMUYECKUIA peareHT Ha OCHOBE HUTpaTa KanbLumsi, MarHms 1 MoYeBuHbl, Tp 8o -12 °C.

5.6 OcCHOBHble (hYHKLMM NPOTMBOrosioNeHbIX MaTepuarnos

5.6.1 Xumwuueckue MMM, npumeHsiemble ons 60pbObI C 3UMHEN CKOMNb3KOCTLIO Ha Joporax 1 ynuuax,
AOIMKHbI BbINONHATL cneayowme gyHKunn:

- NOHMXKAaTb TeMnepaTtypy 3amMep3aHnAa BOObl;
- YCKOPATb niiaBlieHne CHeXHO-NeaAHbIX OTOXEHUN Ha AOPOXHbIX MOKPbITUAX;

- MPOHMKaTb CKBO3b CITOW CHEra v fbAa, paspyLuas MexKpuUcTanimyeckne CBA3u, 1 CHMXKaTb CUMbI
UX CMep3aHusi C JOPOXKHBLIM MOKPbITUEM;

- He YBEenuuMBaTh CKOMb3KOCTb AOPOXHOro MOKPLITUA, 0COBEHHO npu ucrnonb3osaHun MMM B
BWAE pacTBOpPOB;

- ObITb TEXHONOTNYHBLIMN npn XpaHeHnn, TPaHCNOPTUPOBKE U NPUMEHEHNN;

- He yBenuWuMBaTb JKONOMMYECKYH Harpy3ky Ha OKpYXXaloLLlyl MPUPOAHYI cpedy (3eneHble
HacaxaeHUs) N He OKa3blBaTb TOKCUYHOIO AeNCTBMSA Ha YerloBeKa U XXMBOTHBIX;
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- He Bbi3blBaTb YBENMYEHNS] arpeCCUBHOIO BO3AENCTBUS Ha MeTans, 6ETOH, KOXY, Pe3uHY.
5.6.2 ®pukumnoHHble MM gomkHbI:

- NOBbIWATb LWEepOoXoBaTOCTb CHEXHO-NeOAHbIX OTNOXEHMN Ha NOKPbITUAX ONA obecneyeHust
6e30nacHOCTUN OBWKEHNS;

- UMEeTb BbICOKME (PU3NKO-MEXAHMYECKME CBOWCTBA, MPENSTCTBYOLLME pa3pyLUEHUIO, WU3HOCY,
apobneHuto u wnudosanuto MNIMM;

- obrnagate CBOWCTBaMM, MPENATCTBYOLWUMN  YBENIMYEHWUIO 3amnblfIEHHOCTU BO3dyxa MU
3arpsi3HEHMsT MPUOOPOXKHOW MOMOCHI.

5.6.3 KombGuHupoBaHHble MM pgomkHbl o6nagats OAHOBPEMEHHO PPUKLMOHHBIMU U XUMUYECKMM
cBOWCTBaMM.

6 lMoka3aTenu npoTuBorononeaHbIX matepuanos
6.1 CBoWcTBa XMMMUYECKUX NPOTMB FOMONEAHbIX MaTepuanoB OLEHWBaIOT MO psdy nokasartenen,
00beaAVHEHHbIX B YeTbipe Tpynnbl: OpraHonenTudeckne, U3NKO-XMMUYECKNE, TEXHOIOTMYecKkne u
3Komnormuyeckue.

6.1.1 OpraHonenTuyeckue:

- BHELUHWU BUA;

- uBeT;

- 3anax.

6.1.2 DU3NKO-XUMMYECKUE:

- 3epHOBOW COCTaB;

- MaccoBas Jors pacTBOPUMbIX Coren (KOHUEeHTpaums);

- TemnepaTypa Ha4ana KpucTannmsaumu,;

- MaccoBasi JONSA HepacTBOPMMbIX B BOAE BELLECTB;

- BOAOPOAHLIN nokasaTens (pH);

- BNaXHOCTb;

- NNOTHOCTb;

- BA3KOCTb.

6.1.3 TexHonorunyeckue:

- nna.sLias cnocobHOCTb;

- MMrpOCKONUYHOCTb;

- CNnexnBaemMocTb;

- nokasaTernb CKOMb3KOCTW.

6.1.4 OJkonoruyeckue:

- yaenbHas aeKTMBHas aKTUBHOCTb €CTECTBEHHbIX PaAVNOHYKIMAOB;
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- KOPPO3MOHHaA akKTMBHOCTb Ha MeTani;
- arpeccmBHoe BO3JENCTBME HA LEMEHTOBETOH.

6.2 CeoKctBa (PUKLUNOHHBLIX MPOTUBOrONIONEAHbIX MaTepuarioB OLIEHMBAOT MO  CrieayroLmm
rnokasaTensm:

- ™n,
- BHELUHWUN BN,

- LBET;

- 3epHOBOW COCTaB;

- KONNYECTBO MblfieBaTbIX U MMUHUCTBIX YacTuL;
- NNOTHOCTb.

6.3 [Npu NpMMeHeHNN KOMGUHMPOBAHHOIO NPOTMBOrONONeaHOro MaTepuana gonoNHUTENbHO (6.2.)
onpeaensioT:

- KONMYECTBO Xnmmyeckon gobaeku B npoTtmBorosionieAHOM Mmatepuane;

- CBOWCTBO XMMUYeCKol Ao6aBku (Mpy Heo6XoaMMOCTM) OLEHMBAIOT MO NoKasaTensM, ykazaHHbIM
B 6.1, 10 CMeLUMBaHUS C PPUKLMOHHBIMU MaTepuanamu.

6.4 TpeboBaHusA kK NPOTUBOrononeaHLIM Matepuanam npegcrasneHsl B MNpunoxeHun A.

6.5 TpeboBaHus kK cocTaBy AOKYMEHTaLUM Mo Ka4ecTBY NPOAYKLUM NpW NPOBEAEHUIN KOHKYPCOB Ha
3aKynKy NpOTMBOrononeaHbIX Matepmanos npeactaeneHsl B MNpunoxeHun B.

7 Bopbba ¢ 3MMHeNn CKONb3KOCTbLIO
7.1 Cnoco6bl 60pbLOLI € 3MMHEN CKONb3KOCTLIO

7.1.1 Tlpu 3MMHeM  cOAepXaHWM  aBTOMOOWMbHLIX  AOPOr  MNPUMEHSIOT  XMMWYECKUN,
KOMOMHUPOBaHHbLIN, (PPUKLNOHHBIV U PUSNKO-XMMUYECKUI CNOCO6LI 60pbOLI C 3UMHEN CKOMBb3KOCTbLIO.

7.1.2  Xumun4yeckmi cnocob OCHOBAH Ha MCMOSMb30BaHWM XMMUYECKMX Marepuanos, obnagaroLymx
CMOCOBHOCTLIO MPU KOHTaKTe CO CHEXHO-NeAsHbIMU OTIIOXKEHUAMW NepeBOAMTb WX B pacTBOp, He
3amMep3aroLLnii Npu oTpuLaTenbHbIX TemnepaTypax.

7.1.2.1 Mpu xmmmyeckom cnocobe pacnpedenstioT 4YMCTble MNPOTUBOrONONeAHble MaTepuanbl B
TBEPAOM UIN XMAKOM BuAe, C LEnbio npegynpexaeHns (npodunakruiecknn meton) obpasoBaHus
3UMHEN CKONb3KOCTU UMW NUKBUAALMUN YK€ 00pa30BaBLUMXCH CHEXHO-NEASHbIX OTAOXEHUNA (CHEXHbIN
HakaT, CTEKNoBUAHbIN nes).

7.1.2.2 TpMMEHSIT XMMUYEeCcKuin cnocod B pasnunyHblX pernoHax Ha goporax | - [l kateropui, a Takke
C Y4ETOM HAPOOHOXO3ANCTBEHHOMO 1 COLMANIbHOIO 3HAYEHUS JOPOrN.

7.1.3 KombuHMpoBaHHbIN  CMOCO6  (XMMUKO-(PPUKUMOHHBIA)  NpedycmaTpvBaeT  COBMECTHOEe
NPUMEHEHNE XUMUYECKNX W  PPUKUMOHHBLIX TIM. KoMOWHMpOBaHHLIA Cnocob NPUMEHSIOT Mpu
HeOOXOAMMOCTU NIKBUAALMM CHEXHO-TNEeAAHbIX OTINIOXEHUA 1 NOBbILLEHNST KO3hdULMEHTA CLEMEHNS
Ha Hux. Mpu npumeHeHUM aTtoro cnocoba pesynbTaT 6opbObl C 3MMHEN CKOMb3KOCTLIO MONyyaeTcs
TaKoW e, Kak 1 Npy MCNOMNb30BaHNN XMMUYECKMX NPOTMBOrONoNieHbIX MaTtepranos.

7.1.4  OpUKLMOHHBIN cnocob NpuMMeHsIOT Ha foporax (ydactkax) Il - IV - V kaTeropui, a Takke Ha
Aoporax, rae Ucnornb3oBaHne oTAerNbHbIX XMMUYECKMX MPOTMBOrONoNeHbIX Matepmnanos 3anpeLleHo.

7.1.5 O®usnko-xmmmyecknin cnocob 3akniodaeTca B npungaHnn npoTmuBorosiofieaHbIxX CBOWCTB
aC(*)aJ'IbTOGGTOHHOMy NOKPbITUO NyTEM BBeOEHUA B aCd)aJ'IbTO6eTOHHyPO CMeCb aHTuromnonegHoro
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HaMoMHWTENNS, KOTOPbIA Ha MOBEPXHOCTU NOKPLITUSA co3aaeT ruapodobHbI CION, CHDKAOLWUA aare3nto
CHEXHO-NEeASHbIX OTNOXEHWUI K MOKPLITUIO UK NpegoTBpaLLaLLmin nx obpasoBaHue.

7.2 Hopmbl pacnpeaeneHus npoTuBorononeaHbIX MaTepuanoB
7.2.1 TpoTuBorononeaHble Matepuasbsl pacnpeaensioT paBHOMEPHO MO NMOBEPXHOCTM MOKPLITUS B
COOTBETCTBUM C HOpMaMu pacnpegernenus. OnTumansHble BENUUMHBI HOPM pacnpeeneHns TBepabIx

XMMUYECKMX NPOTMBOrononeaHbix Matepuanos (r/M?) u xxugkux (n/m?) npegcrasneHsl B Tabn. 7.1.

Ta6nuua 7.1 - Hopmbl pacnpegeneHusi NPOTUBOrosioNiegHbIX MaTepuanos

HanmeHoBaHnue MM Pbixnbin cHer n Hakar, t °C CTeknoBuAHbIN
nep, t°C
-2 -4 | -8 |-12 |-16 |-20 | -2 | -4 | -8

TeBepable, r/m?
Xnopuodbi
1. TeXHVI:-IeCKVIVI XNOpUCTbIA - HaTpUid | 4 20 130 |50 |e0 |- 45 90 160
KapbepHbI
2. MM Ha OCHOBE XNOPUCTOro HaTPUS 10 15 [30 (45 |55 |- 40 80 145
fﬂ.arH;nmoumcbmumposaHHbm XnopueTsin | 4 ¢ 30 150 leo |70 |80 |80 140 | 240
4. XKb 10 20 |30 |40 |50 |60 |40 85 150
Kap6amuodbi
5. KAC 20 25 |60 |- - - 50 115 | -
Humpamsbi
6. XumMmyecknn peareHT Ha OCHOBe 20 o5 |50 |75 |- i 65 130 | -
HUTpaTa Kanbuus 1 MOYEBUHbI
7. XUMWYECKMA peareHT Ha OCHOoBe 10 20 |40 |65 |- i 45 95 200
HUTpaTa Kanbuusi, MarHus 1 MOYEBUHbI
XKuaokue, mn/m?
Xnopudbi
8. XKM 20 40 |65 |80 |95 | 110 |- - -
9. N!OLI,I/IdDI/ILI,I/IpOBaHHbII/I X1opucTLIN | 50 50 |70 |90 |100 | 115 |- ) )
MarHum
Auemamsi
10. Ha ocHoBe aueTaTta aMMOHNA 10 20 |30 |50 |60 |80 |- - -
11. Ha ocHoBe aLeTaTa kanus 5 10 |15 | 25 30 |40 - - -

MPUMEYAHME 1 - 3Hak «-» B Tabnuue o3HayaeT, YTO BELIECTBO C AaHHOW KOHLEHTpauueln npu ykasaHHOM
Temnepartype NpUMeHsTb HeMb3s.

MPUMEYAHWE 2 - NpuBeaeHHbIe B Tabnuue HOpMbI pacnpeaeneHms Xnopnaos o6ecneymBatoT nulb YacTUYHOe
nnaeBrneHne YNrOTHEHHOTO WMAM PbIXIOr0 CHera A0 COCTOAHMS npuobpeTeHnss 3TumMu otnoxeHuammn 20%
BMaXXHOCTK, NPU KOTOPOW paHee YNIOTHEHHbLIN CMOW CHera (HakaT) pa3pbiXIAETCs, a CBEXEBbINABLUNA CHEr He
YNnoTHSeTCA NoA AeNCTBMEM TPAHCMNOPTHbLIX cpeacTs. Hopmbl Anst 60pb0ObI CO CTEKNOBUAHBIM NbAOM paccyMTaHbI
C Y4ETOM MOSTHOrO pacnnaBneHnst OTNOXeHWNA. [Npy TONWMHE CHEXHO-NEASHbIX OTMNOXEHWIA, NpeBbILaoLLen 1 Mm
nbaa (B nepecyeTe Ha BOAY), HOPMY pacnpeneneHust yBenuyunBatT ¢ y4eToOM (PakTU4ecKon TonwmHbl. MNpy aTom
pacnpegeneHue Npon3BoaaT 3a ABa 1 bonee NpuemMoB.

MPUMEYAHME 3 - BeblweykasaHHble oONTUMarnbHble BenuWYWHbLI HOPM pacnpefeneHns xumudeckux MMM
paccuynTaHbl U3 YCIOBUIA NMKBUOALUN CKOMB3KOCTM Ha 1 M? 4OpOory Npu HanmumMm Ha aTon nnowaau 1 Mm nbaa B
nepepacyete Ha Boay (1 MM oTnoxeHun B BuAe nbaa Ha nnowaan 1 m? paseH 1 kr otnoxeHu unu 1 n sogel). Ang
KaXgoro KOHKPeTHOro criyyas NMKBnaaumMm CKonb3KocTu pacxod xumudeckux MMM Ha 1 M? onpegensioT ¢ y4yeTom
haKTMYeCcKOoro KONMu4ecTBa BbiNaBLUMX OCAAKOB UM TemnepaTtypbl Bo3gyxa. B cnyyae, korga TonwmHa nbaa Ha
NMOKPbITUM MpeBbIlaeT 3 MM, crieqyeT NPOBOAUTL MOCLINKY (MONUBKY) xnopuaamu B 2 npvema u 6onee (npu
Heo6XxoaAMMOCTU) NpY TOW Xe HOpME pacnpefeneHns B Kaxabl npuem. Npy 3Ha4eHUsX TemnepaTtypbl BO3gyxa 1
KOHLIEHTpaLMM BELLECTBA, HE YKa3aHHbIX B Tabnuue, HOpMy onpeaensoT NyTeM MHTEPNONALUN.

MPUMEYAHUE 4 - B HayanbHbIi Nepuog 3MMHero cesoHa (Hosi6pb-aekabpb) HopMbl pacnpegenenust MM Ha
MOCTax, MyTenpoBoax, 3cTakagax v T.n. NPUHMMALOT MO TeMnepaTypHon rpade Tabnuubl Ha 2° HWXe, Yem ans
aopor.

7.2.2 TemnepaTypy BO3dyXa W KONMUYECTBO BbIMNaBLUMX OCAAKOB YCTaHaBMMBAIOT MO MOKa3aHWUSM
MeTeocTaHuuu. [pn OTCYTCTBMM MEeTEOCTaHLUKN TeMnepaTypy BO3ayxa onpeaenstoT TepMOMEeTPOM.
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KonuyecTtBo CHEXHO-NeasiHbIX OTMNOXEHWA, oOOpasoBaBWMXCSA Ha 1 M? JOPOXHOrO MOKPbITHS,
onpegensioT C MOMOLBIO LUTAHMEHUMPKYIS UM MeTanIMYeckon NMHekn. B naTn xapakTepHbIX ToOYKax
Ha 3aCHEeXeHHOW unu obneaeHenon Oopore 3amepsitoT TOSWMHY OTIIOKEHUA U MO 3TMM 3amepam
onpenensiT CPeaHIo TONWKUHY. 3aTteM OonpedensitoT NIIOTHOCTb OTMIOXKEHWIA MyTEM B3BELUMBAHMS
npo6 OTNOXEHWI, B3ATbIX C OOPOrM B HEHApPYLIEHHOM COCTOSIHMMW. [JO B3BELUMBAHMS OOIMKEH ObITb
npousseneH 3amep CTOPOH NpoOdbl U MO 3TUM AaHHLIM paccynTbiBalOT ee 06beM. OTHOLIEHNE MacChl
npobbl kK 06beMY faeT BENUYUHY NIOTHOCTW OTMOXEHWN.

[Mpu onpegeneHHOM HaBbike NPUBNN3UTENBHYIO BENNYMHY MAOTHOCTM MOXHO YCTAHOBUTbL BU3yarnbHO,
3Has!, YTO NNOTHOCTL PbIXNOro ceexesbinaswero cHera pasHa 0,05-0,1 r/cm®, cnerka npukaTtaHHOro -
0,1-0,3 r/cm?, ynnoTHEHHOW KopkuM HakaTa - 0,3-0,4 r/cm?, ctaporo HakaTa - 0,4-0,6 r/cm3, 6benecoBaToro
neaa c LepoxoBaTon NOBEPXHOCTbLIO - 0,6-0,7 r/cm3, CTEKNoBUAOHOIO  nbAaa -
0,7-0,9 r/cm®. YMHOXWB CPeaHIo0 TOMNLMHY OTNOXEHUA (MM) Ha UX MIIOTHOCTb, MOJy4aloT KONMYECTBO
OTNOXEHUN B MUANUMETPax BoAbl.

7.2.3 Hopwmbl pacxoaa (OpuKUMOHHBIX MaTepuanoB Ha3HavalT B 3aBUCMMOCTU OT MHTEHCUBHOCTU
[ABVDKEHUS:

< 500 aBT./cyT. - 100 - 150 r/m?

500 - 1000 aBT./cyT. -150 - 250 r/m?

1000 - 3000 aBT./cyT. -250 - 400 r/m2.

7.2.4 Hopwmy pacnpeneneHuss KOMOUHMPOBAHHBIX MaTepPWarnoB Ha3Ha4yalT C YY4ETOM COCTOSIHUS
CHEXHO-NeAsiHbIX OTMOXEHWW, TeMrnepaTypbl BO34yxa, KOMMYECcTBa OTIOXEHUA W KonmnyecTea

XUMUNYECKUX MaTepumnarnoB B CMeCU.

Mpu kOMBUHMPOBAHHOM crnocobe 6opbbbl C 3MMHEN CKONb3KOCTLIO HOpMbI pacnpegenexus MMM (N«) B
r/mM? paccynTbIBalOT Mo popmyne:

N
N, = 100-— (g/m?) (7.1)
N,
roe:
N - HopMa pacnpegeneHusa xummyeckoro MMM, npuHaTaa no Tabn. 7.1, r/m?;
Nr - npuHATOoe KonuyecTBo xumudeckunx MM (10 - 20%) nnu dakTuyeckoe cogepxaHme B roToBon

cMecu, onpegerneHHoe nabopaTopHeiM nyTeMm, %.
7.3  TexHonorus paboTt no 6opb6e C 3MMHEeN CKOJNb3KOCTbIO

7.3.1 [Ona npeaynpexneHus o006pas3oBaHMS MNU NUMKBMAAUUW 3UMHEN CKOMb3KOCTW NpoBOasAT
cnepyowme MeponpusaTms:

- I'IpO(bI/IJ'IaKTI/I‘-IeCKyPO 06pa60T|<y ﬂOKprTMVl npoTmneorosioniegHbiMn Mmatepuanamum o noAaBsrieHnda
3MMHeN CKONb3KOCTU UMK B Havare cHeronaga, 4toobl npenoTBpaTtnuTb o6paaoBaHv|e CHEeXHOro Hakarta,

- MMKBUOALMIO CHEXHO-NEAAHBLIX OTMAOXEHUA C MOMOLLBID XMMUYECKUX NN KOMBUHUPOBaHHBLIX
Mr;

- 06paboTKy CHEXHO-NEASHBIX OTMOXEHUA PPUKLMOHHBIMU MaTepuanamMm.

7.3.2 T[podunakrtmnyecknin cnocod MO3BONAET CHU3NTbL 3aTpaTbl AOPOXHOW Crnyxbbl Ha 6opbby C
3UMHEN CKOMb3KOCTblo, 06ecneunTb AOMYCTUMblE CLeMHble KayecTBa MOKPbITUA U 6Ge30nacHOCTb
ABVXXEHUS B 3UMHUIA Nepuog, YMeHbLUUTb BpeaHoe BosaericTeue MM Ha okpyxatoLyto cpeay 3a cyet
NPUMEHEHNST pPaLMOHANbHON TEXHOMOMMN U MUHMMAarbHO-AONYCTUMbIX HOpM pacnpeaeneHus MIM.
OpHako adpeKkTUBHOCTL 3TOro crnocoba BO3MOXHA nNUWb Npu  obecneyeHun 3MMHKMX paboT
cneunanmampoBaHHbIMU MPOrHO3amn 00pa3oBaHNs 3UMHEN CKOMb3KOCTH.

MpodunakTnyeckyto 06paboTKy NOKPbLITUA OCYLLECTBNSAIOT NPWU:
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- NPOrHo3npoBaHnn 06pa3OBaHVIF| Ha NOKPbITUN CTEKNOBUAOHOIO Jibaa;
- OXngaHum cHeronaga v MeTenen ¢ BO3MOXHbIM OGPaSOBaHI/IeM Ha NMOKPbITUN CHEXHOIO HakaTta.

7.3.2.1 lMpn nonyyeHun uHdOPMaLUN O MNOrOAHbLIX YCMNOBMAX C BO3MOXHbIM 0OOpasoBaHWEM Ha
MOKPbITUM NEeAsiHbIX OTNOXEHUN (CTEKNOBMAHOrO nbaa) HeobxoAuMO MPOBECTVM NpeaBapUTENbHYIO
06paboTky nokpbITNa xumudeckumun MMM B konudectee 5 - 15 r/m2

MpeaBaputensHas o6paboTka MOXeT NpoM3BoAUTLCA 3a 1 - 2 4 40 NPOrHO3UPYEMOro SIBIIEHUSA NOroapbl.

[nsa npegsaputensHon 06paboTkm Ha goporax MoryT ObiTb UCNOSb30BaHbI TBEPAbIE, XUAKNE XNOpUAbI,
a Takke CMOYeHHas! corlb.

nywe conum Sq)CbeKTVIBHO NPUMEHATb TOJIBKO B TOM Clly4dae, €Clin Ha NOBEPXHOCTU AOOPOXHOro
NOKPbITUA NMeeTCA OCTaTO4YHOE KOJINYeCTBO BJ1arn AnAa yCKopeHua penctana xummnyeckmx MNMIFM. Ecnn
NOKpbITUE Cyxoe uin Ha HeM HeaoCTaTo4YHOe KoJNn4ecTtBO Bnaru, 1o Ll,enecoo6pa3Ho ncnoJjib3oBaTb
CMO4Y€HHble CoIn.

Mpn Temnepatype Bo3ayxa Bbiwe —5 °C 6onee 3¢hHeKTNBHO NCNOMNB30BAThL PACTBOPbLI COMNEN, KOTOPbIE
MOryT pacnpenensaTbCsl U Ha CyxOe MOKpbiTUE Nepes BbiNadeHWEeM OCadKOB ANs NMpeaoTBpalleHus
0bpa3oBaHns CKOSb3KOCTM.

Ecnu BbinageHve ocagkoB MpogospkaeTcs, TO Ans NpefoTBpalleHns 3amep3anus pacteopa MMM
Npou3BoOAT  AOMOMHUTENbHYID 06paboTKy nokpbiTua. [lpu  3TOM  HOpMY pacnpegeneHus
OONONHNUTENBHON 06paboTkM NPUHMMAIKOT paBHOW HOPME, MPUBEAEHHOW B Tabn. 7.1, 3a BblYETOM
npou3BeneHHOro npeasaputensHoro pacnpegenexus (5 - 15 r/m?).

7.3.2.2 TexHonorna paboT C uenblo npeaynpexgeHus obpas3oBaHMs CHEXHOro Hakata B Nepuoj
cHeronaga npegycmaTpuMBaeT — pacnpefeneHne  XUMUYECKMX unM  KOMOGUHMpoBaHHbIX  [1TM
HenocpeaCcTBEHHO BO BPEMS CHEronaga, noka CBeXeBblnaBLUMI CHET eLle He YNINOTHUICA B pe3ynbTaTte
ABwkeHus asTomobunen. K pacnpeagenenuto MM (TBepAbIX UK XNOKMX) NPUCTYNAOT NOCME TOro, Kak
Ha npoe3xen YactTyn obpasyeTcs Crnown CHera, 4OCTaTOYHbIN AN 3aKpenneHus B HeM xummndeckux MIrM.
OTO No3BONSAET COXPaHUTb BbiNaBLUMIA Ha NOKPbITUE CHET B PbIXITOM COCTOSAHWMW. [locne npekpalieHus
cHeronaga HeobxoOUMO MONHOCTBIO yO4anuTb CHEr C  OOPOXHOro MOKPbITUS C  MOMOLLbIO
CHeroybopoYHbIX MaLUWH.

7.3.2.3 Hopmbl BHeceHus B cHer ITM 3aBucAT oT TemnepaTtypbl BO3AyXa U UHTEHCUBHOCTM BbiNadeHust
ocafkoB. [na npeaBaputenbHon 06paboTku, NpefoTBpaLlaoLlen YNOTHEHNE CHEXHbIX OTNOXEHUN
Ha NOKPbLITUUN, PEKOMEHAYETCSA UCMOMb30BaTh TBEPAblE UMM CMOYEHHbIE COMU C HOPMOK pacxoaa
5-15r1/m2

Hopma pononHuTensHor 06paboTkmn ycTaHaenuBaetca no tabn. 7.1 ¢ ydetom konudecta MMM,
pacnpegeneHHbIX Npu npegsaputensHon obpaboTke.

7.3.2.4 Ona npegoTBpalleHnss obOpasoBaHUs CHEXHOro Hakata npu MNPOrHO3MPYEMOM PEe3KoM
MOHWXKEHNN TemnepaTypbl Bo3dyxa MaTpylibHY0 CHErooYMCTKY HaudMHaloT cpasy nocre nosnyvyeHust
co06LLEeHMs OT MeTeocnybbl. PaboTbl He NpekpalLaloT 40 NoSHOW YGOpKM cHera.

7.3.2.5 TexHonorna paboT no npegoTBpalleHMio 00pasoBaHMSA CHEXHOro Hakata BO BpeMmsi
cHeronagoB npeaycMaTpyBaeT criefylolme atanbl: BblOepkKy, 0O0paboTKy CBeXeBbIMNABLUErO CHera
MM, uHTepBan, OYNCTKY NOKPLITUS OT CHera.

7.3.2.6 Bbloepkka - nNpoMexyToK BpeMeHM OT Hayana cHerornaga OO MOMeHTa pacnpegeneHus
xummyecknx M. [MpodosmKUTENBHOCTL  BbIAEPXKKU 3aBUCUT OT MHTEHCUBHOCTM CHeronaga wu
TemnepaTypbl Bo3ayxa. Npu atom pacnpegeneHve MNIMM no NoKpbITUIO MPOM3BOANTCA B TOT MOMEHT,
Korga Ha HEM YXe MMEeeTCd HEeKOTOpOoe KONMM4ecTBO cHera. B nmepuop cHeronaga WHTEHCUBHOCTbLIO
1 — 3 MM/M K1 Bbile K pacnpegeneHunto MnpoTMBOroNoNeaHbIX MaTepuarnoB nNpuUCTynawT 4epes
15 — 20 muH nocne Hadvana cHeronaga. lNpu cnabom cHeronage MHTeHcMBHoOCTbO 0,5 - 1 MM/Y
npoTuBorononeaHble matepuansl pacnpegensot Yyepes 30 - 45 MyMH nocne ero Havyana.

Ecnn nocne okoH4aHus YKa3aHHOro uukna, BKro4dawLwero npeasaputeribHoe pacnpeneneHue nrm,
BblAEPXKY, OOMNONIHUTENbHOE pacnpepeneHne nrm, WHTEepBar, CHEroo4uncTKy, cHeronajg
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npodomkaeTcs, nocneaywllee pacnpeneneHne MM 1 cooTBeTCTBYOLME ONepaLun LUMKNa OOIMKHbI
NOBTOPATLCA HEOBXOAMMOE KONUYECTBO pa3 [0 NOSHONM YOOpKM CHera ¢ 0POXXHOrO NOKPbITUS.

7.3.2.7 WHTepBan, yctaHaBnuBaembli ¢ MOMeHTa pacnpegeneHusa MMM go Hayana CHErooYMcTKM,
NMOBTOPSIEMOCTb CHErOOYUCTKM K nocnegylwmux obpaboToK [OIMKHbI YCTaHaABNMBATLCA C y4E€TOM
MHTEHCUBHOCTW CHErOHaKOMMNEeHNsa 1 xmmmdeckon aktusHoctu MNIMM.

7.3.2.8 OumcTKa NPoE3XKEN YaCTU OT CHEXHO-NEASHbIX OTIIOXKEHWUIA OOSMKHA MPOU3BOAUTLCS C TaKUM
pacyeToM, 4TOObl CHEroo4McTKa OCYLLECTBMSNacb Ha BbICOKOM CKOPOCTU WM Ha LUMPWHY MOKPbLITUS,
NPenyCMOTPEHHYIO MPUHSITLIM  YPOBHEM cogepkaHusi goporn. [locrne OKOoHYaHus cHeronaga
HEeOOXOAMMO MPOM3BECTU yAarneHWe OCTaBLUMXCS CHEXHO-NEeASHbIX OTMOXEHWA UNU 3aBepliaroLlee
noaMeTaHue.

7.3.3 B cnyyae obpa3oBaHMsa CHEXHOrO Hakata ero NMKBUAMPYIT crneayowmm obpasom. CHavana
pacnpefenslT  XMMUYECcKMe  MpOTUBOrONoNedHble  martepuanbl MO MOBEPXHOCTU  BHOBb
o6pa3oBaBLUErocd HakaTa COrflacHO YCTaAHOBIEHHbIM HOpPMam Afs AHHOIO0 BuAa CKOMb3KOCTU
(cm. Tabn. 7.1). MNocne pacnpegenenua MM Heobxoonmo caenaTb BblAEPXKKY OO TeX MOp, Moka
OTNOXEHUS, BCNIEACTBUE YAaCTUYHOTO UX NNaBneHns xummudeckumm MNIFM, He paspbIxnaTca B pedynbtaTe
BOo3gencTema konec asTtomobunen. O6GpasoBaBLIasca paspbixfeHHas Macca pJomkHa 6biTb
He3amennuTensHo ybpaHa ¢ npoesxen 4acTn Joporu.

7.3.4 Tlpu obpa3oBaHUn Ha 4OPOXKHOM MOKPLITUM CTEKINOBUAHOIO NMbAa paboTbl MO IMKBMAALNM 3TOMO
Hanbornee onacHoOro Bmaa CKOMb3KOCTW 3aKMYalTea NuWb B pacnpegeneHnm xmmudeckoro MMM no
NMOBEPXHOCTU NeAAHON KOPKW C Y4ETOM HOPM, NpMBeAeHHbIX B Tabn. 7.1.

7.3.5 JlvkBugauuio 3MMHEN CKOMb3KOCTU C MOMOLLBI KOMOMHMpoBaHHbIX MM ocywecTBnsoT
aHanorM4yHo XMMUYeCcKnum maTepmanam ¢ ToM NULLb pasHULEN, YTO HOPMbI pacnpegeneHns NpuHUMaroT
B COOTBETCTBUU C YKasaHuamun 7.2.4.

7.3.6  Tpu dpurKuMoHHOM cnocobe 06paboTKy CHEXHO-NEAAHbIX OTIIOXKEHMIN OCYLLECTBSAIOT C Lenblo
MOBbLILLEHMS LLIEPOXOBATOCTU MOBEPXHOCTN LOPOXKHOMO MOKPbITUA. [N 3TOro no  NOKPbITUIO
pacnpegensoT Necok, BbICEBKM, LAk, NOAorpeTbie (PpUKUMOHHbIE MaTepurarbl. ATOT METOA BPEMEHHO
noBbIlLaeT cuemnHble kKadecTtBa (KOIPMUUMEHT cuenneHns) MOKPbITUA 3a CYET HanmuumMs Ha Hem
abpasmBHbIX MaTepuanos. MOBTOpHy0 1 nocneaywowme obpaboTkM MOKPbLITUMA OCYLLECTBASIOT NpuU
cmeweHnmn 50% (PpUKLMOHHBIX MaTepurarnoB C NPOeXen YacTu.

Hopmbl pacnpenenenust 6onee 200 r/mM? npon3BogsaT 3a ABa npuema.

Ansi nyyiero 3akpenneHnst Ha NOBEPXHOCTU CHEXHO-NEASIHBbIX OTNOXEHNN (PPUKLMNOHHBIX MaTepUanos
X npegBaputenbHO pasorpeBaloT Ao TemnepaTypel ot 80 go 100 °C wu pacnpepensioT no
obneneHeBLLEMY NMOKPLITUIO.

7.4 CopepkaHme NCKYCCTBEHHbIX COOPYXeHUM B 3MMHUWA nepuopa

7.4.1 VickycCTBEHHbIE COOPYXEHUs1 (MOCTbI, MyTENPOBOAbI, 3CTakadbl U T.N.) HA aBTOMOOWMbHbIX
[floporax SIBNSIOTCA OOHMMKU U3 Haubornee rononenoonacHbix ydyactkoB. [loatomy paboTbl Mo
npocunakTuyeckon o6paboTke, NUKBUAALUM 3UMHEIN CKONb3KOCTU U CHETOYAANEHWUIO Ha HUX JOMKHbI
NPOBOAMUTLCSA B NEPBY 04epe/b, 0COBEHHO Ha cpedHMX U BOMbLUMX MOCTax.

7.4.2 Tlepeq HayanoMm 3MMHEro ce3oHa HeoGxoauma TllaTernbHasi 3agerika MecT paspylueHust
MOKPbLITUS M BCEX KOHCTPYKTUBHBIX 371EMEHTOB COOPY)KEHWS!, 0COGEHHO C OGHaXKEHHOW MEeTanIM4Yeckoii
apMaTypol, HapylWeHHbIMU Trugpousonsuuen, AedopMauuoHHbIMKM  WBaMW U BOAOOTBOAOM.
MpousBoasTcs paboTbl MO OYMCTKE OT PXKABYMHBbI M 3Arpsi3HEHWI M MOKpacka NakoKPacCOYHbIMM
mMaTtepuanamMv MeTannMyYecknx Sr1eMeHTOB 1 KOHCTPYKLWNA.

7.4.3 Ha>ene3obeToHHbIX N MeTannIM4Yecknx MocTax crneayet ncnonb3oatb 1M npomMbiLwneHHoro
Npon3BOACTBa, He coaepXallme Xnopuaos.

7.4.4 Tlpn npumeHeHnn xnopcogepxawmx MM 6eToHHbIE 3NEMEHTbI UCKYCCTBEHHbLIX COOPYXEHMWIN
(orpaxxgeHus, TpoTyapHble U KapHuW3Hble OMnoku, BbICTyMawLue 4acTu KpanHux ©anok, purenemn,
Hacagok W Op.), noABepXeHHble BO3AEWCTBMIO 3TUX MaTepuanoB, crnegyet obpabortatb
mMapodobn3npyoLLIMMU COCTaBaMMU.
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7.4.5 [llepuogmyHocTb 06paboTkm BETOHHLIX MOBEpPXHOCTEN rMapodobusnpyoLLMMN CoCTaBamMu -
OOVH pa3 B ABa roga.

Mpu oTcyTcTBUM rMapodobrzaTopoB 06paboTky GeTOHA NPOU3BOAAT aHTUKOPPO3MOHHON CMECHIO OAUH
pa3 B Tpu roga.

7.4.6 Ha KOHCTPYKTUBHbIX BbICTYMax MOCTOB, 3CcTakag, NyTenpoBOAOB (purensi, Hacagaku, KOHCOMM
TPOTYapoB u T.M.) HEOBXOOUMO NPOU3BOAMTL yaaneHue cHera, ecnv TonwuHa npesbiwaeT 10 cMm. B
nepBylo o4epeb HYXXHO OUYNLLATL KOXKHYIO CTOPOHY COOPYXKEHUS.

7.4.7 BecHoiA, nocrie OKOHYaHMS 3UMHUX PaboT Ha MCKYCCTBEHHbLIX COOPYXEHUsIX, HeoGXoaMmo
OCYLLECTBNATb MX NMPOMbLIBKY creuuanbHbIM MOWLWMM CpeacTBOM UMM BoAOW AN npenoTBpalleHus
KOppO3uM, KOTopasi YCUIMBaETCS NPU MOBLILLEHUM TEMMNepaTypbl BO34yxa.

7.5 Ucnonb3oBaHue npoTtuBoronosfiegHbIX MarTepuarioB Ha LLeMeHTOOeTOHHbIX
MNOKPbITUAX

7.5.1 I'IpmmeHeHme npoTmeorononiegHbix MartepuarioB Ha OCHOBE  XJIOPUCTbIX conenm Ha
LEMEHTOBETOHHbIX NOKPbITUAX B Te4eHne OgHOro roga ¢ MOMeHTa yKnaaku LEeMeHTOBEeTOHHON cMecu
3anpeLleHo.

Ins GopbObl C 3MMHEN CKOMb3KOCTbIO B 3TOT MEpuod pekomeHayeTcs ucnonb3oBaTb MM, He
codepxaliue Xxnopuabl, UM MNPUMEHsATb (PUKLUMOHHbIE MaTepuanbl 6e3 coneil M NPoOBOAUTL
MHTEHCMBHYIO NaTPYIbHYI0 CHErOOYMCTKY BO BpEMS CHeronaaa.

7.5.2 [Ona 3awmTbl JOPOXHbIX OAEXA C LEeMEHTOOETOHHbIM MOKPLITUEM MPU UX CTPOUTENLCTBE
pekomeHayeTca obpabaTbiBaTb MOKPbITUE  pasnUyHbIMK - rMAPOhOOU3NpYOWMMIN  COCTaBamMm,
NPUMEHSIEMBIMY ANA 3aLUTbl ANIEMEHTOB MCKYCCTBEHHbLIX COOPYXEHU (CM. 7.4).

7.5.3 Ha ueMeHTOOETOHHbIX MOKPbITUSX pekoMeHayeTcsa ucnonb3oBatb MM Ha aueTaTHOM K
kapGaMngHom OCHOBe.

7.6 Oco6eHHOCTU GOPbLObLI C 3UMHEN CKOJb3KOCTbIO Ha AOPOXHbLIX NMOKPbITUAX U3
nutoro accdanbTo6eTOHA

7.6.1 Ha [OoOpOXHbIX ofexdax C [Magkoh MOBEPXHOCTbIO MOKPbITUS (CO cpegHen rnyouHoN
wepoxoBaTtocTn mMeHee 0,3 MM) npu Gopbbe co CTeKNnoBMAHBIM NbAOM, obpasyllwmmcs B Buae
CMMOLUHOM TOHKOW KOPKW Nnbaa, 3anpewaetcs npumeHeHue MM Ha OcHoBe XTIOPUCTOro KanbLUus U
XNopucToro marHust. Micnonb3oBaHue 3TUX CONEN C LieNbto NONTHOMO pacniaBneHust TOHKOro Cros fnbaa
npuBoaMT K 0Opa3oBaHUIO Ha AOpore pacTBopa, KOTOPbIA CHMKaeT KoadhdUUMEHT cuenneHust oo
HeJoONyCcTMMOro npegena W, BCREeACTBUE MEANEHHOrO MPOCBIXaHUSA MO CPABHEHWUIO C XITOPUCTLIM
HaTpueMm, yBenu4MBaEeT NPOLOIPKUTENBHOCTb Nepuoaa NoBbILLEHHON CKOMb3KOCTU JOPOTH.

7.6.2 Ha accanbTobeTOHHbIX MOKPLITUSAX C rMagkon MOBEPXHOCTbIO TOHKME CTEKINOBMAHbIE KOPKU
nbaa ygansawoT ¢ nomowbio MMM Ha OCHOBE XMOPUCTOro HaTpusi U aueTaToB UM KOMOUHMPOBAHHBIX
MaTepuanoB. Ha JOPOXHbIX MOKPbITUSAX, UMEIKOLLMX CPeaHIo rmyonHy wepoxoBaTocTn 6onee 0,3 MM,
MOryT TMNPUMEHATBCSA BCE BMAbl NPOTUBOronioneAHbix matepuanoB. [lpy 3TOM  NOKpbITUS €
NMOBEPXHOCTHON 0OpPabOoOTKON MMEKT 3HAYMTENbHOE MPENMYLLECTBO Nepen MOKPbITUSAMU U3 NUTOro
actanbTobeToHa NpU 3UMHEM CoAepPXXaHUM aBTOMOBUNbHLIX AOPOT.

7.7 CpeactBa MexaHusaumm  ansd pacnpepeneHus NPOTUBOrononeaHbIX
Matepuanos

7.7.1 Pacnpep,eneHme npoTMBOrononeaHblX MatepuanoB No 4OPOXHOMY MOKPbITUKO OCYLLECTBNAKT
cneunanbHbIMU pacnpegenuTenaMmn aOnda TeepAblX, XWOKUX WU CMOYEHHbIX MNpOoTUBOrofionenHbIX
mMmaTtepunanos.

7.7.2 B HacTosillee BpeMsi BbiNycKalT pacnpefenuteny TBepAblX MNpPOTMBOrofioneaHbix
MaTepuanoB, CMOHTUPOBaHHbIE Ha Pa3nNnyHbIX 6a30BbIX LLACCH.

7.7.3 [nsa pacnpedeneHus Xuakux npoTMBOrononeaHbIXx MaTepuanoB NpUMEHSIIOTCA crneuuanbHbie
MaLUVHbI, @ MPU UX OTCYTCTBUM MOXHO NMPUMEHSATb NOMMBOMOEYHbIE MaLUVHbI C pacnpenenuTenbHbIM
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yctponctBom PX-10. MNpu ocTaHOBKE MalUWH, UMEKLLMX Takme YCTPOWMCTBa, pPO3nvMB Matepuana Ha
MOKPbITUE OOMMKEH ObiTb HEMEeOJIEHHO MNpeKpalleH, Tak Kak M3ObITOYHOe pacnpedeneHue XUAOKUX
XIIOPVAOB Ha MOKPbITUM MOXET Bbl3BaTb YBENWYEHME CKOSb3KOCTU U NMPUBECTU K BO3HUKHOBEHUIO
AOPOXXHO-TPaHCNOPTHBIX MPOUCLLECTBUMN.

7.7.4 PacnpepeneHne cMOYEHHbIX MPOTMBOroNoneaHbIX MaTepmarnoB OCYLLECTBNAOT cneunanbHble
pacnpeagenntenun CMOY€eHHbIX npoTunBorononeaHbIx mMaTepunanos, KOTOpble AOJDKHbI ObITb
obopynoBaHbl:  eMKOCTbHO(AMWU) Ans  pacTBopa, OYyHKEpPOM Cyxoro peareHTa C [03MpYHOLWUM
yCTpOI7ICTBOM, HaCoOCOM AnA nogayvyun pactBopa, aBToMaTUn4eCKMM yCTpOI7ICTBOM ana cMmavmBaHua cyxoro
MaTepmana pacTBOpPOM, COBMELLEHHbIM, Kak NMpaBuno, C pacnpeaenntenibHbiM OUCKOM, Ha KOTOpPbIN
noJaeTcs CyxOu peareHT 1 NoABeaeHbl PacCoNonpoBOAbl A4S CMaYyMBaHWs peareHTa pacTBOPOM.

7.7.5 Heobxoanmoe KONMYECTBO pacnpedenutenen onpeaensiort B 3aBUCUMOCTM OT UMEHLLMXCS
BWOOB M MPUHATBIX HOPM pacnpegeneHns NpPOTUBOrosoneHbIX MaTepuarnoB, PacCTOSAHUA Mexay
fasamu (cknagamu) Ans xpaHeHus NPOTUBOrONONeAHbIX MaTepuarnos U MPON3BOAUTENBHOCTM MaLLWH,
a TaKkKe 3aJaHHOro cpoka nuKBMaauuum 3MMHEN CKonb3KocTW. [lpumep pacyeTa npuBedeH B
npunoxexuun C.

8 XpaHeHue npoTuBorononeaHbIX MaTepmManos

8.1 XpaHeHue npoTUBOrononeaHbIX MaTepmnanoB OCYLLECTBISIOT HA MEXaHU3NPOBaHHbIX 6a3ax u
ckrnagax. Nx pacnonoxeHwe, KOMMYECTBO M BMECTMMOCTb OMPEAENsOT B 3aBUCUMOCTM OT oObema
BbINOMHAEMbIX paboT no Gopbbe C 3UMHEN CKOMb3KOCTbIO, nrowaan obpabaTbiBaeMbIX [OpPOT,
pasmeLlLeHns NPOM3BOACTBEHHbIX ©a3, BUAOB NPMMEHSEMbIX NPOTUBOroNoNeaHbIX MaTepuanos, Tuna
1 MapKu pacnpegenvtenen n opyrux oaktopos.

8.2 XvMuyeckue TBepAble MPOTMBOrONoneaHble MaTepuanbl XPaHAT B KPbITbIX CKMaACKUX
NMoMeLLEHNAX BMECTUMOCTbIO He MeHee 80% Cce30HHOW NoTpebHOCTN MaTepranoB A HAMEYEHHOro
yyacTka goporu. BHyTpucknagckve rabapuTbl JOIDKHbI MO3BOMATbL CBOGOAHYH paboTy OOPOXKHOM
TEXHUKMN 1 TEXHOSNOMMYECKOro TpaHcnopTa (aBTocamocBansl). Metannuueckme, 6€TOHHbIE U KUPNUYHbIE
CTEeHbl BHYTPU CKNaja AOIMKHbI ObIThb 3aLlyuLLEeHbl OT KOPPO3UKN 1 MEXAHUYECKOTO MOBPEXOEHNS.

B uckmouMTenbHbIX CryyYasx [OONycKaeTCs XpPaHeHMe XMMUYECKMX W KOMOWHMPOBAHHbIX
NpoTMBOrofioNneaHbIX MaTtepuarnoB, OTIpyXaeMblX W TpaHCMopTMpyeMblx HaBanom (6e3 Tapbl), B
wrabensax, bypTax WM KOHycax Ha OTKPbITbIX CreuuanbHbiX nrowagkax. B atom cnyyae OypThbl
(koHyca) 3aKpblBalOT BOAOHENPOHMLAEMbIM MaTepuanoMm (MONU3aTUIEHOBON MMEeHKOW, Gpe3eHToM u
T.M.).

8.3 Ona npurotoBneHWss M XpaHeHUss KOMOMHWPOBAHHbIX MPOTMBOrofioNedHbIX MaTepuarnoB
yCTpauBatoT OTKpPbITble 06BanoBaHHbIE NO NEPUMETPY NIoLaakn ¢ achanbTo6eTOHHBIM NOKPLITUEM U
ApeHaxHon cuctemon. O6BanoBKy ycTpavBaloT M3 necyaHoro acganbtobeToHa TpaneuneBngHoOro
ceyeHns (pucyHok 8.1).

Ha Bbe3pge-Bble3ge obBanoBky yctpamBatoT BbicoTon 15 - 20 cM MOMOroro cepnoBMaHOro npoduns
(pycyHok 8.2).

Pasmepbl nnowagok HasHavalwT U3 pacveTa pasmelleHus Ha Hux 100% ce30HHON noTpebHoCTU
PUKUMOHHBIX NN KOMBUHMpOBaHHbIX M gns  gaHHoOro yyactka QOporu, npu 3TOM  MOryT
co3faBaTbCs ABa wTabens (KOHyca) ¢ pa3HbIM COOTHOLLEHWEM Mecka u conu. [nsa npegoTBpalleHns
3aconeHnst OKpyXallen npupoaHOM cpedbl B 00A3aTenbHOM MOpsidke yCTpavBalT APEHaXHYHo
CcUCTEMY C MPUEMHBIMW KONOAUaMW W ucnaputernbHbiM GaccenHoM. BepTukanbHas nnaHMpoBka
nnowanok gosmkHa obecneunBaTb CTOK AOXKAEBLIX U TanbiX BOA K UCMApUTENbHBIM GaccenHam unm
NPUEMHbIM KOnoALam.

Mnowagka ans NPUroToBN1IEHNA N XpaHEHUA MCC pomnxHa bbiTb Ooropo’xeHa, nMeTb Bbe3Hbl€ BOPOTa
N HapyxXHoe ocBelleHune.
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PucyHok 8.1 - O6BanoBka OTKpPbITOW NNoOLWanKkn Ans XpaHeHUs CbiNy4ynx 6ectapHbIX
XUMUNYECKUX U KOMOUHUpPOBaHHbIX MMM

150-160 cm
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[opoxHas oaexaa nnowiagku

PucyHok 8.2 - KoHCTpyKUus Bbe3aa Ha OTKPbITYH Nowanky

8.4 Ons npurotoBneHns koMbuHupoBaHHbIX MM uMcnonb3yloT cneumanbHble CTauuoHapHble
YCTaHOBKW NEPUOANYECKOTO UM HEMNPEPLIBHOrO AEWCTBUS, B COCTaB KOTOPbIX BXOAAT OyHkepa ansd
nogadv KOMMOHEHTOB, [AO3MpYLIME W MepemMelunBalLlmne YCTPOMCTBa M CUCTEMA JEHTOYHbIX
TpaHcnopTepoB. [lpurotoBneHHas Ha Takumx yctaHoBkax [1CC oTnnyaeTcs BbICOKMM KayecTBOM
nepemMeLLnBaHnSA 1 TOYHOCTbIO JO3MPOBaHUS.

Mpy OTCYTCTBMM TakMXx YCTaHOBOK, B WCKIIOUMTENbHBIX Crydasix, npu HeGonbwux o6Gbemax
MCNonb30BaHUsl, KOMBMHMPOBaHHbLIX MM, gonyckaeTcs X NPUFOTOBEHME C MOMOLLbIO aBTOrpeiaepoB
C nocrneayloLwyM oKy4ymsaHnem 6ynbao3epomM nnm poHTanbHbLIM NOrPy3YNKOM.

3aroToBky MNCC Ha OTKpbITLIX MroWaakax LenecoobpasHo NpoBoAuThL B aBrycte-oktsbpe, Bbibupas
Ans 3TOro cyxue AHWU 6e3 ocaaKos.

8.5 Morpysky MCC wn xummyeckmx MM w3 wrabenen, OypTOB WM KOHYCOB B MAalUMWHBbI-
pacnpegenuTenn BbINOMHAT OAHOKOBLLUOBbIMUM (PPOHTANbHBIMKU MOrpy3ynkamMmm munum 6ynbaosepamu
Yyepes 3arpy3oyHble ByHkepa M acTakafgbl. VICMONb3yloTCs Takke COOPYXKEHWS ranepewHoro tuna, y
koTopbix 3anac MNCC (koHyc) 3apaHee co3paetcsa Oynbao3epoMm Ha 3 - 4 gHs paboTbl, a 3arpysky
Haxodslleroca B ranepee pacnpegenuTens OCYLWECTBASAT OTKPbITUEM BPYYHYH  LUMBEPHbIX
(cermMeHTHbIX) 3acrnoHOK. [pyMEHeHMEe COOpYXXEHWU ranepevHoro Tuna He TpebyeT exegHEeBHOro
Hanuunst bynbao3sepa.

Fanepem u,enecoo6pa3Ho yCTpanBaTb Ha OalibHUX KOHLUax 06Cﬂy)Kl/lBaeM0rO y4acTka, ncnonb3ysa ansa
3TUX uenen penbecb MEeCTHOCTWN, BblpaGOTaHHble Kapbepbl C Fﬂy60KI/IM 3alnoXeHnem rpyHToBbIX BOA.

Xuvmnueckue MMM, otnyckaemble B mernkon Tape (20-40 kr) unu kpynHon (500 - 1000 kr), xpaHaTcs B
wrabensx Ha KpbITbIX CKNagax W MeperpyXakwTcs KpaHOBbiIM 06OpygoBaHMEM CO cneumanbHbIMM
CTPOMOBOYHBIMM 3axXBaTaMu.

Mo oOkOHYaHMM paboT MexaHu3mbl, MpUHMMaBLUME YydacTMe B MOrpy3ke XUMUYECKUX WU
KOMBUHMpOoBaHHbIX MM, 40SKHBI ObITb TLWATENBHO BbIMbITI.

8.6 Ona xpaHeHns xxugkux MMM ncnonb3yloT MeTannnyeckue eMKOCTH, EMKOCTU N3 CTEKNOBOSIOKHA
N HaseMHble OTKPbITbIE UM 3aKPbITbIE XPaHUNULLA C FPYHTOBLIM, NMecYaHbIM, MECKOLEMEHTHLIM UMK
GETOHHBIM OCHOBAHWEM, C YCTPOWCTBOM B KayeCcTBe MOKPbITUS MeMOpaHbl M3 BbICOKOMPOYHOIO M
3nacTu4Horo nonuatuneHa tonwuHon 0,68 - 2,25 mk. BmectumocTtb cknagos »xuakux MM gomkHa
obecneunBatb pasmeLleHne 60% ce3oHHON NOTPEBHOCTK, Tak Kak ocTanbHble 40% MOryT paBHOMEpPHO
MOMOJHATECS B 3MMHUIA NepuoA.
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3arny6neHHbIn TMn
PN NN NN 77 ONNANANANANIANY
4
4
4

Mony3arny6neHHbIn T1n

ASAP AT NSNS N NN NSNS N NSNS NN

TSI
L
R 2%

7

%%

%

P 2% 2 % %
L s

2

TTETI TN TN TN
AN

<
<

AASONSINANPANSANASNSNSNSASANNGIN

HesarnybneHHbiv TMN

NN,
R B A

<
<

PucyHok 8.3 - Tunbl XpaHUNULLY NPUPOAHBLIX PACCOSIOB MO OTHOLLIEHUIO K AHEBHOW NOBEPXHOCTHU

3eMimn

YKasaHHble XpaHunuiia, Kak npaBuiio, yCTpamBalkT KPbITbIMU ONA OTCYTCTBUA nonagaHua O0XAOA U
cHera. n4a ynyylweHunA ycnosmﬁ JKCnJyaTaunnm Kpbilla TakKnx XpaHUnuil MOoXeT ObITb BbINOSIHEHA

noaBwXXHOM (pUcyHok 8.4).
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PucyHok 8.4 - Cxema xpaHunuwa ans xuakux MM co casuraemom Kpbiwen
8.7 Teepable MMM obnagatoT cNOCOBHOCTBIO MHTEHCMBHO BNUTbIBATL Briary. Hemnb3s gonyckathb,

4yTOObI 3aknagbiBaemasl Ha XpaHeHne Tapa C 3TMMn mMmaTtepunanamum Gbina nopeaHa. I'Ipw nony4yeHumn
mMaTtepuanoB OoT Hpeﬂ,l’lpMﬂTMVl-ﬂOCTaBLLMKOB KaXXgaa napTtuna gornKHa ObITb TWATENbHO OCMOTpEHa. N3
PBaHbIX MELLKOB U KOHTGIZHGpOB npoTmBorosnioneaHble Mmatepuanbl HYXXHO M3pacxoaoBaTb B NMepByto
ovyepenb Unn e nepecbinaTtb B NJIOTHO 3aKpbiBAKOLWYHOCA Tapy, Wi UCnoJsib3oBaThb A4 NPUroToBrieHUA

pacTBOPOB.
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8.8 Ha xpaHeHune B wrabens, 6ypTbl U KOHyCa OOIMKHbI 3aknaabiBaTbCa HecrnexusatoLmecs MMM
(TexHuyecknn xnopucTeln HaTpui). Npyn HEOBXOAMMOCTU NPUFOTOBIEHUS] HECMNEXMBAIOLUXCA CMecen
B YCMOBWSIX JOPOXHOTO NPeAnpUsaTUS: B TEXHUYECKUI XITOPUCTLIV HaTpuin gobasnsioT 8 - 12% TBepaoro
xnopuctoro Kanbumsi. [JobaBka XMOpPUCTOro KambUWsi K XIOPUCTOMY HaTpWIO MO3BOMSET MOMYyYnUTb
HeCneXxuBalLyCs CMECb C MOBLILEHHON NNaBsLen CNOCOOHOCTLIO M MOHWXEHHOW TemMnepaTypon
KpucTtannusaumu.

TexHonorns npurotoBneHus Hecnexmsatowmxca cmecen (NaCl + CaClz) aHanornyHa npuroToBneHuo
KOMBuHUpoBaHHbIX MM (cm. 8.4).

8.9 PaCTBOpr conen roToBAT B cCheumanbHbIX CMeCUTENbHbIX yCTaHOBKax. B npouecce
NPUroToBrEHNA pacTBopa obecneunBaloT NOCTOSIHHbIN KOHTPOJIb KOHLUEeHTpauun Ccofin C NoMOLLbH
apeomMeTpa. [oTOBbIE pacTBOpPbl AOCTABNAKOT B NMPOMEXYTO4YHbIE CKNnaabl AOPOXHbIX nop,paap,eneHMVl

AN XpaHEHMWs1 U NPUTOTOBIEHMS CMOYEHHbIX COMEN UMM HENOCPEACTBEHHO HA OBBLEKTHI (Y4acTkM) Ans
60pbObI C 3MMHEN CKONMb3KOCThHO.

9 KoHTponb kavyecTBa paGoT M MNpPUMeHsieMbIX NPOTUBOrononeaHbIxX
mMaTepuanos

9.1 BxogHoun koHTponb MM

9.1.1 T[lpoTuBorononegHble MaTepuarbl, UCMONb3yeMble Ans GopbObl C 3MMHEN CKOMNb3KOCTbIO Ha
foporax o6Lero nonb3oBaHus, OMMKHbI OTBeYaTh TpeboBaHMsM HacToswero Ceoaa npasus.

9.1.2 Kaxgas napTus nocTynatoLwen npoaykumm OMmMKHA UMETb:

- nacnopT nocCTaBLllMKa Unm n3rotoeutenid ¢ HoOpMaTnBHbIMU NOKa3aTenaMn KadectBa MM n
pe3ynbTatamMum ero UCMbITaHWIA;

- cemechKaT COOTBETCTBUA Ka4vecCcTBa NpoaykKunmn yCtaHOBINTEHHbIM TpGGOBaHI/IFlM.

9.1.3 TocTynuBLNi B AOPOXHbIE NpeanpuaTua (nonyvaTenb) matepuan 4OHKEeH NPONTU UCMbITaHWSA
(BXOAHOW KOHTPONB).

9.1.4 B cnyyae, ecnu B xoAe AOPOXHbIX paboT 6yaeT mucnonb3osaH MM, cBoncTBa KOTOPOro He
COOTBETCTBYIOT YCTaHOBMEHHbIM TpeboBaHWAM, 3akasumMk MOXeT NpedbsBUTb MPETEH3UWN Kak K ero
NMoCTaBLLMKY, TakK U nony4vaTento.

9.2 OnepaumMoOHHbIA U MHCNEKUNOHHbIA KOHTPOJIb NPOU3BOACTBA U BbINOJTHEHHbIX
pabot

9.2.1 KoHTponb TpaHCMOPTHO-3KCMNNyaTaLMOHHOrO COCTOSIHUS aBTOMOOUbHBLIX 4OPOr HAXOAWUTLCS B
KOMMEeTEHUUN aAMUHUCTPATOPOB STUX AOPOT.

9.2.2 Tlpu BbINONHeHUN paboT No Gopbbe C 3MMHEN CKOMb3KOCTbIO OMEpPaLMOHHbIN KOHTPOMb Ha
nepBoW CTagnmM OCYLLECTBNAETCA PYKOBOAMTENEM MAcTEepPCKOro y4acTka.

Mpn 3TOM KOHTPONUPYOTCA crnegyowmne napamMmeTpbl U nokasaTenu:
- CBOEBPEMEHHOCTb Havana pacnpegenenus NI,

- cobniofieHne 3agaHHoro BpemeHu o6bpaboTku MM 1 AUMPEKTUMBHBLIX CPOKOB NUKBMAALIMK
3UMHEW CKOSMb3KOCTU;

- paBHOMepHOCTb pacnpeaenenus MM B npeaenax npoesxen 4YacTu;

- dakTnyeckas Hopma pacnpegeneHna [MM  (onpegensieTcs  OeneHUMeM  KONMYecTBa,
pacnpegeneHHoro NMM Ha o6paboTaHHy UM NNoLaab NOKPLITUS).

9.2.3 Bropasa cTagMa  ONEepaLMOHHOrO  KOHTPONS  OCYLUECTBNSAETCA  pPyKoBOAALMM U
MPOM3BOACTBEHHO-TEXHUYECKUM NEePCOHANoM (FaBHbIM UHXEHEPOM, paboTHUKaMM NPOU3BOACTBEHHO-
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TEXHUYECKoro otaena). KoOHTponmMpyloTcs Te ke caMble NapaMeTpbl M NokasaTtesnv U X 4OCTOBEPHOCTb,
YTO M MpW NEepBOK CTaauu.

9.2.4 AgMUHUCTpaTOp aBTOMOOMMbHbIX [0pOr 00s513aH OCYLLECTBNATb JKECTKUM KOHTPONb 3a
CcooTBeTCTBMEM (PAKTUYECKOTO YPOBHA COAEPKaHNUS 3a4aHHOMY.

10 OxpaHa TpyAaa 1 TexHMKa 6e3onacHoCcTH

10.1  TexHonoruyeckme npoueccbl No HGopbbe C 3UMHEN CKONb3KOCTbID Ha aBTO4OPOrax WMeEKT
cneundumyeckne ycrnoBus Tpyda, Takue, Kak HeobxoAMMOCTb  BbIMOMHEHWs paboT npu
HebnaronpuATHLIX MOroAHbIX YCINOBMAX (CHeronag, MeTenb, OrpaHWyeHHas BUMAMMOCTb, rorfoneg,
HWM3Kas TemnepaTypa Bo3ayxa) U B Moboe Bpems CyTOK.

OddhekTUBHOE BbLIMOSIHEHNE 3TUX MPOLIECCOB B 3HAYMTENBHOW Mepe OnpeaensieTcs YeTKUMU U
npaBuMbHbIMA  OEWCTBUAMU BOAMTENEN [OOPOXHbIX MawuMH W paboTHMKoB 6a3 u  cknagos
NPOTMBOroONoNeAHbIX MaTepPUanos.

10.2 K ynpasieHun cneuynanm3npoBaHHbIMKU OOPOXHbIMKX  MallMHaMKn (CHerOO‘-IVICTMTeJ'IFIMVI n
pacnpegenntTenamMmm TBepabiX U XXUOKMX NPOTUBOrononeaHbIX MmatepmnarnoB u p,p.) aonyckarTcda nuua,
nMewuwmne BoanTenbCkne ygoctoBepeHusa Ha npaBo ynpaBJiieHna MallnHamum OaHHON KaTteropuu. OHun
OOJDKHbI ﬂpOVITI/I o6yquMe M atrectaumio Ha 3HaHune npaBusl TEXHUKN ©e3onacHocTu.

10.3 Kaxpgas mawumHa gormkHa ObiTe 3akpenneHa npukasom 3a onpefeneHHbIM MallVHUCTOM Unu
cMeHLWmMKamn. PaboTa Ha MaluMHax, He 3aKpenneHHbIX U 3aKpenneHHbIX 3a APYrMMy MallMHUCTaMuU,
6e3 cneumansbHOro npukasa (MMCbMEHHOTO PacropsikeHNs) 3anpeLleHa.

MalumHucTam, 06CnyXMBatoLLIMM MaLLUHY, AOMMKHbI ObITb BblAAHbI HA PYKU KON UHCTPYKLMIA 3aBOJOB-
M3roToBUTENEN MO 3JKCMfyaTauuum MaliuHbl  (MOAJSIMHHMK WMHCTPYKUMKM XPaHWUTCS Yy  MexaHuka
noapasfeneHust) U UHCTPYKLMS No TeXHUKe 6e3onacHoCTy.

10.4  MawuHUCTBI AOPOXHBLIX MaLMH 1 paboTHukn 6a3 MM obasaHbl paboTath B cneuodexge, B
cneuobyBM 1 NPUMEHATb CPeAcTBa UHAMBMAYANbHOW 3aLMThbl, BblAaBaeMble UM.

KOM6I/IHVIpOBaHHbIe AOOpPOXHble MalluHbl  OOJTKHbI OblTb CHabXeHbl anTeudkon nepBoﬁ nomMoLin
(aBTOMO6l/IJ'IbHOI7I), orHetywmrtenem, 3Hakom aBapMVIHOVI OCTaHOBKU U Flp06ﬂeCKOBbIMVI CUrHalibHbIMU
OrHAMM XenToro uBeTta.

10.5 Ha 3agHei yacTu Ky3oBa Uy UMCTepHbl KpenuTes npeaynpexaaroLmi sHak (1.23) «[JopoxHble
paboTbi» M, NpuM HeobBXOAMMOCTW, npeanucbiBalOWmMiA 3Hak (4.2.1 wnn 4.2.2) ana obo3HadyeHus
HanpaeneHus obbesga paboTaloLmMx JOPOXKHBIX MALLVH.

10.6 [Ona HagexHonW paboTbl MalMH B 3MMHUA Nepuog OHW AOMKHbl ObiTb 0GecnedeHsbl
COOTBETCTBYIOLLNMU MapKkamMu rnapaBimyecknx Xnakocten, MOTOPHbIX U TPAHCMUCCUOHHBIX Macen u,
npuv HeoBXo0ANUMOCTU, 3UMHUMM COpTaMu AN3ESbHOro ToMnMBa.

[nNsi CTOAHKN MalUWH AOSMKHbI NpegycMaTpuBaThCst 3aKpbIThle Tennble OOKCbl C TEMNepPaTypon BHYTPU
HUX He Huxe +5 °C.

10.7 TpousBoacTBeHHas 6a3a, Ha KOTOPOW AUCIOLUMPYHOTCA AOPOXHbIE MaLLWHbBI ANA 3MMHUX paGorT,
[0KHA UMETb CTaLMOHaPHbIN MOEYHbIN MOCT C NMOA4OrPEBOM BObI.

[BuxeHne Ha Tepputopumn rapaxen u 6a3 npoTMBOrononeaHbIX MaTepuanoB paspellaeTcs co
CKOpoCTbIO He bonee 20 kmM/4 1 No 3apaHee pa3paboTaHHOM Cxeme, yCTaHaBIMBAaEMOW Ha Bbe3ae.

10.8 Tlpu noOrpy3oyHO-pasrpy3oyHbIX W cknagckmx onepauusx ¢ M pabGoTatowme LOMKHbI
NPUMEHATb cneuoaexay 1 3aluTHble CPeacTBa - NPOTMBOMbINEBbIE PECnMPaTOPbl U 3aLUUTHBLIE OYKU.

10.9 XnopucTtble cCOnM HaTpus, KanbuMs WU MarHus He 00pa3syloT TOKCUYHbIX COEAVHEHWA B
BO3YLUHOMN cpefe, He ropoyun 1 B3pbiBobe3onacHbI.

lMpoTuBorononegHele mMatepuanbl Ha 6as3e HUTPATOB SABMSKTCS MOXapoonacHbiMU. OHU OOMKHbI
XPaHUTbCSA B OTAESNIbHbLIX CKIafgax C HeCropaeMbiMW CTEHaMM U MEPEKPbITUSMU He Hke | cTeneHun
OrHECTOMKOCTW.

43



CP D.02.23:2019

Cpe,ClCTBa TYWEHNA - XUMN4eCkaa n BoO3QyLLHO-MeXaHn4YeCcKad neHa, yrriekmcnora.

10.10 B cnyyae ucnonb3oBaHus nog xpaHunuue xmakmx MM oTKpbITbIX KOTNOBAaHOB MX HEOBX0AUMO
oropaxuBaTtb 3abOpoM C 3anuparwumMuca BopoTaMu, a Noabe3d aBTOMOOMMEN K KPOMKE TaKux
XpaHUNuLL, JOJMKEH MMETb yNnop Ans Konec.

Mpn obpasoBaHMM cnost NbAa Ha MOBEPXHOCTU xuakux MMM, 4To MOXeT MPOM3ONTU MPU CUMBbHOM
MOpO3e CO cnabo KOHLLEHTPMPOBAHHbLIM PACTBOPOM, XOAUTb MO NbAy 3anpeLLeHo, Tak Kak ConeHbln neq
obnapaeTt MeHbLUE NPOYHOCTLIO MO CPABHEHUIO CO NbAOM, 06pa3yoLLMMCA U3 NPECHOW BoAbI.

10.11 Tpu nogaye NECKOCONSHOW CMECU UM APYrMX (PPUKUMOHHBIX MaTepuanoB u3 wwTabens B
3arpy3oyHblii GYHKEp MIM NOTOK 3anpeluaeTcs HaeaXkaTb OyrnbA0o3epoM Ha pelueTKy acTakadbl. [ns
orpaHUYeHUss MpPOABWMXKEHUs Oynbao3epa npu nojaye Matepuana HeobxoOWMO YCTAHOBUTb
CUrHamnbHble 3HaKW, XOPOLIO BUAMMbIE OHEM W Houblo. ByHkepa pekomeHnayeTcss obopynoBaTb
BMBpaTopamu, YToObl NPEAOTBPaTUTL 3aBUCaHME NPOTMUBOIONONeaHbIX MaTeprarnos.

He ponyckaeTtcsa npon3BoAuTb paboTy MOrpy3ouvHbIX CPeAcTB y OTBECHOW CTeHbl wTtabens, nog
KO3bIpbkOM Unu paboTaTtb nNo cnocoby nogkona. B wrabensx Heobxoanmo obecnevmBaTb COXpaHeHNe
yrna ecTeCTBEHHOro oTKoca.

10.12 3anpewaeTca paccbinatb MMM BpyyHYyo 13 Ky3oBa ABMKYLLErocss 60pTOBOro aBTOMOGUMSA UNn
camocsana.

11 OxpaHa okpyxatouwen cpeabl Npyn 6opbbe ¢ 3MMHEN CKOSIb3KOCTbIO

11.1  MeponpusTMS NO OXpaHe OKPYXKatoLLEen NpUpoaHOW cpeabl HeOOX0AMMO NpegycmaTpmBaTh Mo
Kaxgomy Buay paboT, BbINOMHSAEMbIX Npy Gopbbe C 3UMMHEN CKOMb3KOCTBHO Ha aBTOMOOMIMbHbIX
Joporax: npu TPaHCNopTUPOBKE, pacnpeneneHun n XxpaHeHnn NpoTUBOrononeaHbIX MaTtepranos.

Ons YMEHbLUEeHNA oTpuuaTesibHOro BO34ENCTBUA XUMUYECKMX npoTMnBOrosioJsiedHbIX MaTtepuarnoBs Ha
NpnOoopoXHyr0 no4sy, BOAY WU pPaACTUTENIbHOCTb HeobxoaMMo NPUMEHATL UX B MUHUMAJIbHOM
KonunyecTtBe, cobnogas pexnm n HopmMmaTuMebl, NpeayCMOTPEHHbIe TexHonoruemn 60pb6bl C 3VIMHeN
CKOJTb3KOCTbHO.

11.2  Pacnpepenedve MM HeobXxoguMO NpPoOM3BOAUTL TOMNBbKO MEXaHUYecKMMKU crocobamu.
O6paboTka MOKPbITUA  YellyMpOBaHHbIMU  WNU  TPaHYNUPOBaHHLIMKM  peareHTamu  cregyet
OCYLLECTBNATb conepacnpeaenuTensMm U yHuBepcanbHbIMU pacnpeaenuTensmMm.

Posanue xunagkux NIM cnepyet npoussoanTb pacnpegenutensammn xngkmx MNrv.

Paboune OopraHbl pacnpenennTesibHbIX CpeacTB OOJIKHbI ObITb oTperynmpoBaHbl TaknMm 06pa30M,
YTOObI pacnpeneneHne matepumanoB OCyLWECTBIIANIOCb UCKITIOYNUTENTbHO MO npoe3>|<el7| 4YacTtu Ooporun.

11.3  OpWEHTMPOBOYHO KONMYECTBO pacnpedensembix 3a 3MMHWUIA NEepUo MNPOTMBOrONONEOHbIX
maTepuanos (xnopuaos) ang Il - IV gopoxXHO-KNMMMaTUYeCKOM 30HbI He AOMKHO NpeBbiwaTh 1,5 Kr/m2.

11.4 [Ona npegynpexaeHus obpa3oBaHUsi CKONb3KOCTW crnedyeT oOTAaBaTb MpeanoyTeHue
npodomnakTnyeckon obpaboTke NOKPbITUS.

11.5 PaHHen BecHol Ons npodunakTukn obpasoBaHUs CKOSb3KOCTU LOMycKaeTcs MPUMEHSITb
MUHUManbHOE KONn4ecTBo xnopuaos - 0o 10 r/m? Ha ogHy 06paboTKy C y4eTOM TOro, YTO B 3TOT NEPUOA
NnoYBa N pacTUTENbHOCTL Hanbonee YyBCTBUTENbHBI K UX BO3OENCTBUIO.

11.6 [Ona xpaHeHus TBepablx xumuyecknx [M, crnegyeT wmcnonb3oBaTb — 3akpbiThblie
MexaHU3uMpoBaHHble CKNadbl, uUMetowmne TBepAable nofbl U ApeHaxHyl cucteMmy. MaTtepuan,
NOCTynalLWuii B JOPOXHbIE X03AACTBa 6e3 Tapbl (HaBanom), criegyeT XpaHWTb B cknagax 6yHkepHoro
WN CUITOCHOTO TUMa.

B MCKMOUMTENBHBLIX CnyyYasx [OOMyCcKaeTcsi XpaHeHue xumudeckux [TM  (xnopucTbii  HaTpui
TexXHu4ecknn) B bypTax (KOHycax) Ha cneuuanbHbIX NroLlagkax ¢ 6eTOHHbIM OCHOBaHMEM U GopTamu
no nepumMeTpy, 4Tobbl NPeaoTBpaTUTh BbiTEeKkaHWe 0BpasylLmMXcs pacTBOPOB conen. [Ons 3awuThbl
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XMOpUAOB OT aTMocdepHbIX O0CadkoB, LlWTabenu, koHyca M OypTbl OOMKHbI ObiTb  3aKpbIThI
BOJOHENPOHMLIaEMbIMY NSIEHKAaMU UM APYrMMK CPeacTBaMM.

11.7  [Ona xpaHeHusi pacTBOPOB corien Ha Gasax AOPOXHbIX MPeanpuATUA crneayeT MCNonb3oBaTh
uncTepHbl emkocTbio 20 — 50 M® UnK 3aKkpbiTble CBEPXY KOTIIOBaHbl C U30MMPOBAHHBIMU CTEHKaMW,
npegoTBpaLLaloLLMK BbiTEKAHWE PaAcTBOPOB B MOYBY M 3arpsi3HEHME MOBEPXHOCTHbLIX U NOA3EMHbIX
BoA (cm. 8.6).

YpoBeHb pacTBOPOB B XpaHUnmLLaxX ANs XXUAKUX MaTepuanos criefyeT exXeHeaenbHO KOHTPONMpPoBaTh.
[Mpn 0GHapPY>XEHUUN YTEYUKM - CPOYHO €€ YCTPaHATb.

11.8 [Ons ynydyweHWsi COCTOSIHUS OKpyXalweln npupodHoii cpedbl npu 6Gopbbe C  3UMHEN
CKONMb3KOCTbIO Ha aBTOMOOWIbHBIX [Oporax oGBasfioBaHHbIe CHEXHO-NeAsiHble OTIIOKEHUA B
HacemneHHbIX MyHKTax, Ha MocTax, MyTenpoBoAax, acTakagax U APYrnx nogaoGHbIX OGbeKTax OOMMKHbI
ObITb YTUIM3NPOBAHbI U CKINaaMpOBaHbl Ha crieumarnbHO OTBEAEHHbIX AJ1s 3TOW Lienuv nnowiaakax.

11.9 MecTopacnonoxeHue cknagos Ans NPOTMBOrofoneaHbIX MaTepuanoB crneayeTt BblbupaTtb C
y4yeTOM OCcOBEHHOCTEWN NPUPOAHOW cpefpbl, penbeda MeCTHOCTW, Hanuums BOOOTOKOB, BOOOEMOB U
OPYrMx UCTOYHMKOB BOAbI. 3anpeLlaeTcs ycTpamBaTh WTabenu nnm cknagbl B BOAOOXPAHHbIX 30HaX U
Ha paccTosiHuM meHee 200 M OT UCTOYHMKOB BOAbI.

11.10 [lpwn BbIGOPE NPOTMBOrONONEAHbIX MaTepuanos, CcoAepXKalux Xnopuabl, NpearnoyTeHve
cnegyet otaasatb XKM, XK®, MoagndnLmMpoBaHHbIN XITOPUCTbLIN MarHumn.

11.11 B uensx CHWKEHUa oTpuuaTernbHOro BRMSIHUA MPOTUBOroNnoneaHbIX BELECTB Ha pacTeHus U
noysy criegyeT NPOBOAUTL CrieAytoLne MeponpuaTus:

- B MecTax ¢ 60MnbLUMM KONMYECTBOM BHOCUMbIX XJ10pUA0B Heobxoanmo obecneynTs BOOOOTBOA
nyTeMm 3anoXeHus rnepexsaTbiBalOWMX U OTBOAALMNX OPEHaXen UM co3gaBaTb B CTOPOHY KioBeTa
nonepeyHbln YKMNOH MPUOOPOXHOW MNOMocbl He MeHee 5 - 7°. dopma nonepevyHoro npoduns
pasgenuTensHOWM NoNockl A0MMKHA BblTb BbIMYKION;

- B Cryyae, ecnu xnopuabl nonagalT B MOYBY BHOBb CO3[4aHHbIX FECHbIX MOMOC, B HUX
HeobX0AMMO NPOBOAUTL PhIXSIEHNE MOYB HE MeHee MSATU pa3 B NEePBbIN rog U Tpex - B nocneaywoLne
rogbl, nonve Ao 2 - 3 pas B mecsy no 30 - 50 n/M? n exerogHyo NoAKOPMKY yoobpeHusamu;

- npu codepXXaHWy rasoHOB B 30Hax HauborblIero nonagaHusl xnopuaos (pasgenutenbHas
noroca, OTKOCbl KloBeTOB) Heobxoaumo 2 - 3 pasa B Mecsl npoeoanTb nonme (20 - 30 n1/M?) n exxerogHo
noacesatb CeMeHa C npeABapuTenbHbIM pbixneHnem, nonmeom noysbl (40 - 60 n/mM?) u BHeceHneM
yooGpeHui.

- npu MCNonb30oBaHMM yaobpeHur ocoboe 3HaveHue crnepyeT yaensiTb OpraHn4yeckum, a u3
MUHeparnbHbIX - a30THbIM, (POCHOPHBLIM, MarHMeBbIM, MapraHueBbiM U GOpHbIM yaobpeHusm. He
BHOCMUTb XIOpP- U HaTpuncogepxalmx ygobpeHun.

11.12 [Ons KOHTpPONs 3a CTeneHbilo 3arpsA3HeHWss Mofiocbl OTBOAA MPOTMBOrosfionedHbIMU
maTepuanamu (npunoxeHue D) cnegyet Hanagutb yyYeT Ux KonuyecTsa. ExxerogHo B cHere n oguH pas
B 3-4 roga B noyBe W pacTeHusX criegyeT onpeaenstb copepxaHuve xnopa (Ttabnuua D.1
npunoxeHus D). O6pa3subl cHera oTbupatoT B Aekabpe n MapTe, NOYB - Mae-UoHe, pacTeHUI - B NIOHe-
asrycte. OOpasubl nepepaloT B Crneuuanua3vpoBaHHble nabopaTopum AN aHanm3a U KOHTpons
3arpasHeHuss nonockl otBoga. Kpome TOro, HeobxoAvMo NPOBOAMTL B BECEHHE-NETHWUW nepuon
HabnogeHnss 3a COCTOSIHMEM pacTeHuh, obpaliasi BHUMaHue Ha UX POCT, MPU3HaKM OTpaBeHus
(Tabnuua D.2 npunoxeHus D), nosBneHne nnm ncyesHoBeHne MHOUKaToOpHbIX pacteHun (tabnuua D.3
npunoxexwus D).

45



CP D.02.23:2019

MpunoxeHune A

(HopmaTuBHOE)

Tp960BaHMﬂ K npoTuBorononeaHbiMm matepuvuanam

Al
Joporax Mo OpraHonenTUYecKnM,

TEXHOJTIOTNMYECKUM

lMpoTnBorononegHeie Matepuanbl 4ns 60pbbbl C 3MMHEN CKOMB3KOCTbI0O Ha aBTOMOOMUITbHbIX
PUINKO-XMMUYECKUM,

N 3KOJTOrM4eCcKnum

nokasartenam XmuMnyeckune npoTmnBorononegHble matepuanbl AO0JKHbI COOTBETCTBOBATb Tpe6OBaHVIF|M,

yKasaHHbIM B Tabn. A.1.

Ta6bnuua A.1 - Tpe6boBaHUA K XMMUYECKMM NPOTUBOrononegHbLIM MaTepuanam

HanmeHoBaHue nokasartenen

Hopwma

TBepAable

XKunaokue

OpraHonenTuyeckue:
1. BHewHun Bng,

2. Uset

3. 3anax

FpaHynbl, Kpuctannbl, 4yewy4q

Ot 6enoro go cBeTno-ceporo
(oonyckaeTcsa cBeTrno-
KOPWYHEBBIN, CBETMNO-PO30BLIN)

OTtcyTtcTBYET

(Ans HaceneHHbIX MYHKTOB)

BoaHeIn pacteop 6e3
MeXaHUYECKUX BKITHOYEHMI
ocajka v B3Becu
CseTnbivi, Npo3paYHbIn
(oonyckaeTca co cnabon
OKpacKOW XenToro unu
rony6oro ueeTa)
OTtcyTcTBYET

PU3NKO-XUMUYECKUE:

4. 3epHoBoMn coctaB, %, mMaccoBas [ons
YacTuy, pasmepom:

- cB. 10 Mm

- ¢cB. 5 Mm go 10 mm BKn., He bonee

-cB. 1 MM o 5 MM BKJ1., HE MeHee

- 1 MM 1 MeHee, He Bonee

5. MaccoBasi fons pactBopuMbIx conen, %
(koHUEeHTpauus), He MeHee

6. Temnepatypa kpuctannusauum, °C, He
BblLLIE

7. BnaxkHocTb, %, He bonee

8. MaccoBas 4ons HepacTBOPUMbIX B BOAE
BellecTs, %, He bonee

9. BogopogHbivi nokasatens, eg. (pH)

10. MnoTHOCTb, r/cm3

11. OmHamunyeckas BsI3KOCTb, (Kr c)/M2, He
bonee

TexHonorm4yeckme:

12. NnaBsawasa cnocobHocTb, I/r, He MeHee
13. F'urpockonnyHoCTb, %/CyT.

14. CnexnBaemMmocTb

15. MNMokasaTenb CKONb3KOCTU, He bonee
JKonormyeckme:

16. YpenbHaa addekTnBHas akTUBHOCTb
€CTEeCTBEHHbIX paguoHyKnuaoB, Bk/kr, He
oonee:

- ANS AOPOT U YNUL, B HACENEHHbIX MYyHKTaX
- AN BHEropoacKux gopor

17. Koppo3noHHasa akTMBHOCTb Ha MeTann
(C13), mr/cm? cyT., He Gornee

18. MNokazartenb arpeccuBHOCTU
uemeHTobeToHa, %, He bonee

He ponyckaetcs
10
75
15

-10

5
2,5

5-9
0,8-1,15
4

5
10-50
He ponyckaetcs
0,2

740
1500
0,8

0,5

5-9
1,1-1,3

2,5

0,2

740
1500
0,8

0,5

A2

d)pVIKLlI/IOHHbIe npotuBorosnioneaHble Martepuanbl, nNpuMeHaemMble AOnd

CKOJMb3KOCTbIO, OOJDKHbI YOOBIIETBOPATDL Tpe6OBaHI/IF|M Tabnuubl A.2.
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Ta6bnuua A.2 - Tpe6oBaHUA K (PPUKLIMOHHBLIM NPOTUBOronosieAHbIM MaTepuanam

HavmeHoBaHue nokasarenen Hopme
Mecok Llle6eHb Wnak

1. 3epHoBon cocTtaB, %, maccoBas [ONs vacTuu
pasmepom:

-cB. 10 Mm He He He

gonyckaeTtca | gonyckaetcsa | gonyckaetcs

- cB. 5 Mm go 10 mm, He Bonee 5 5 5

-cB. 1 MM go 5 Mm, HE MeHee 75 80 80

- 1 MM 1 MeHee, He Bonee 20 15 15
2. Moaynb KpynHoCcTH 2,0-3,5 - -
3. MaccoBas pgons nbINEBUAHbLIX W TNIMHUCTbIX 3 3 5
yacTtuy, %, He bGonee
4. MaccoBas nons rnuHbl B KOMKax, %, He 6onee 0,35 He He

Jonyckaetcs | gonyckaetcs

5. MaccoBas gonsi meTannumyeckux npumecen, %, He - - 3
bonee
6. Mapka no Npo4YHOCTK, HE MEHEE - 600 600
7. BnaxHocTtb, %, He bonee 5 5 5
8. YaenbHas adhpekTuBHas aKTUBHOCTb
€CTeCTBEHHbIX pagnoHyknuaos, br/kr, He 6onee:
- ANnd JOpor U ynuL, B HaCeNeHHbIX NyHKTax 740 740 740
- Ana BHEropoAcKmx gopor 1500 1500 1500
A3 Komb6uHupoBaHHble MM gormkHbl yooBneTBopaTb TpeboBaHnsM Tabnuubl A.3, npu 3TOM, B

3aBMCMMOCTU OT cnocoba 1 yCnoBu X NPUMEHEHNs, COAepXaTb:

- He meHee 5% (+1%) TBepabix conen (NaCl) gna npegoTBpalleHnsi cMep3aHns PPUKLMOHHBIX
mMaTepuaros;

- 10-20% TBEpAbIX XITOPUCTLIX CONen Anst NoBbILWEHUSA 3PPEKTUBHOCTM paboTbl OPUKLMOHHBIX
Mrm.

Ons Hanbonee pacnpocTpaHeHHOro koMomHnpoBaHHoro MMM Ha ocHOBe necka M TEXHWYECKOW COnu
(NaCl) TpeboBaHua npueeneHsl B Tabnuue A.3.

Ta6nuua A.3 - Tpe6oBaHUA K NeCKOCOSNISIHON CMecH

HanmeHoBaHue nokasartenen Hopma
1. 3epHoBoON cocTas, %, MaccoBasi 4ONSA YacTuL, pa3mMepoM:
-cB. 10 mm He ponyckaeTtcs
- cB. 5 Mm go 10 mm, He Bornee 5
-cB. 1 MM go 5 MM, HE MeHee 75
-1 MM U MeHee, He bonee 20
2. BnaxxHocTb, %, He 6onee 5
3. MaccoBasi Jons nblneBUaHbIX U MMUHUCTBIX YacTul, %, He bonee 3
4. MaccoBas gons rnuHbl B Komkax, %, He bonee 0,35
5. MaccoBas gons xumuyeckux MM, %, He meHee 10 (5)”
6. YoenoHasa addeKkTMBHAsA akTMBHOCTb €CTECTBEHHbIX PaguoHyknuaoB, Bk/kr, He
Oonee:
ANa Jopor 1 ynul B HacerneHHbIX MyHKTax 740
45191 BHErOPOACKNX Jopor 1500

MprmeyaHne — 3HakoMm «*» OoTMeYeHa MaccoBasi 4ONs, NPMMeHsiemMasi Ans NpeoTBpaLLeHnss CMep3aHusl NeckoB,
NPUMEHSAEMbIX B Ka4ecTBe PPUKLUMOHHBIX [TM.

A4 [nsa nosblweHnsa npoTusorononeaHoro adpdekra kpuctannuyeckne xummdeckme MM (NacCl)
oborawatoT pacteopamu 20-25% KOHUEHTpauum XnopuCTbIX COMen (Yalle BCero KanbLms Unm MarHusi)
B konmyecTse 20-30% oT maccel [MM. Takne conu Ha3blBalOT « CMOYEHHbIEY.

A5 TexHudeckme TpeboBaHUSA K aHTUronofiegHOMY HamomnHuTenk Ans  acdanbTobeToHa
npueegeHsl B Tabnuue A.4.
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Ta6nuua A.4 - DU3MKO-MexaHM4YecKue nokasartenu npoaykKra

HanmeHoBaHuMe nokasaTtenemn Hopma
dunsnyeckme cBonCTBa:
BHELLHWI BUA MNopowwok. LiBeT He HOpMUpyeTcS.
XvmMnyeckune CBOMCTBA: - He BNMSIeT Ha XapakTepucTukn acanbTobeTOHHOM CMecy;

- HE COOEPXKMUT NPOAYKTbI, arpECCUBHbIE AN apMaTypbl Unu
GeToHa MOCTOB, NN YKPENUTENBHBIX COOPYKEHNI;

- HE COOEPXMUT BELLECTB, BpeOHbIX AN OKpYXXatoLen cpeabl;
- 0YeHb achdekTnBHO paboTatoT npu Temnepatype ao -20 °C;
- UMEeeT NOCTOSAHHbIN 3PPEKT.

Knacc onacHoctu - 4. apaHTUiHbIA CPOK - 6 MecsAueB CO AHA M3roTOBMEHWUA. AHTUrONOneaHbINn
HaNOMHWUTENb HE FOPUT, HE BblAENSET ra3oB M HEB3PbLIBOOMACEH.
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MpunoxeHune B
(HopmaTtuBHoOE)

Tpeb6oBaHUA Kk cocTaBy AOKYMEHTaLMM NO KayeCcTBY NPOAYKLUN NpuU
npoBefeHNN KOHKYPCOB Ha 3aKynKy NpoTMBOronosneaHbiXx Matepuanos

B.1 [oCTaBLWKNKN-NPOM3BOANTENN, XKenalowme ydacTBoBaTb B KOHKYpCe Ha  MNocTaBKy
NPOTUBOrosioNneaHbIX MatepuanoB Ana 60pbObl C 3MMHEN CKONb3KOCTb, 00s13aHbl NpeacTaBuUTb B
KoMMuccuo 3akasudnka criegyrolme maTepuanbsl U JOKYMEHTbI.

B.1.1 [JokymeHTbl O Ka4eCcTBe NPOTUBOrosoNeaHOro MaTepuana:

- TEXHUNYECKMne YCIrioBunAa Ha peareHT, pa3pa60TaHHble n yTBepXngeHHble Mo ,Cl,eIZCTByI'OLLI,VIM
CTaHgapTam,

- TEXHOMOrMYECKUN perrnamMeHT, pa3paboTaHHbIA 1 YTBEPXKAEHHbIV N0 AEACTBYIOLMM CTaHgapTawMm;
- nacnopt 6e3onacHocTy;

- rMMrmeHmyecknin - ceptndmkar n ceptudukar COOTBETCTBUSA KayeCTBY WU 3akmoyveHue,
BblJaHHOE UCMbITaTeNbHbIM LLEHTPOM (nabopaTopueit), akkpeAMTOBaHHLIM B YCTAHOBIIEHHOM NOpsaKe,
Ha ncnbitaHue MrM.

B.1.2 lNpeanoxeHns o NnocTaBke, TPAHCNOPTUPOBKE U XPaHEHUN:

- NOCTaBLLMKM NPOAYKLUMM, BUL AOCTABKU, MECTA NPOMEXYTOUYHOIO XpaHeHUs;

- cnocobbl xpaHeHusl, obopyaoBaHMe CKNagoB U NMOWaAoK AN XpaHeHWsl, MecT neperpysku
(nepechbinkm).

B.1.3 I'Ipep,nomeHMﬂ No TEXHONOrMn NnpuMeHeHnd NnpoTmneorosiofiegHbiX matepumanos, HOpPM pacxoaa,
TeMmneparype npuMmeHeHna 1 T.n.

B.1.4 Wmetowmeca matepuanbl Mo OLEHKE BO3OENCTBUS MNPOTUBOrONONEAHbIX MaTepuanoB Ha
3NeMeHTbI OKpY>KatoLLLEN NMPUPOAHON CPeAbI.
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MpunoxeHue C
(cnpaBo4Hoe)

PacueT noTtpe6HOoCcTU pacnpenenutenen MM

C.1 Pacuetr noTtpebHocTn pacnpegenutenen MMM Begetca w3 ycnoBuss HeobxoouMOCTU
e[JMHOBPEMEHHOWN 00paboTkM y4acTka aBTOAOPOrM Ha BCEM NMPOTSKEHUM.

C.2 MoTtpebHocTe pacnpegenutenen MM onpegenseTcs oTAENbHO AN KaXOOro MacTepckoro
yyactka nnu YT, MNMoTtpebHocTb pacnpenenutenen NIMM anga Bcen aBTogoporn Mnv ceTu 4opor ecTb
cymMa noTpebHOCTEN BCEX MaCTEPCKNX YHaCTKOB.

C.3 s pacyeTa noTpeGHOCTM pacnpeaenuTenei ans Kaxaoro KOHKPETHOrO MacTepPCKOro yyacTka
HeobxoAuMbl CrieayroLmne ncxoaHble AaHHbIE:

- NuHelHas cxema oBCnyXX1Baemoro yyactka (KUNoMeTpax, LUMpUHa NPOe3Xeit YacTu) ¢ NpUBSI3KO
mMecTononoxeHus 6asbl (6a3) MrV;

- BuA npumensiemoro MM v nnaHnpyeMble cpegHece30HHbIe HOPMbI ero pacnpegenenust (kr/m?);
- cpeaHui 06bem (BMECTUMOCTb) Ky3oBa pacnpegenurens (m3);

- LwmpuHa nonockl pacnpegenexus MNM;

- CcpefHue TpaHcnopTHble (C rpy3om, 6e3 rpysa) n paboyme cKOpocTv pacnpeaenvTens;

- BpeMs 3arpy3kv ogHOro pacnpegenurens;

- 3aaHHbIN CpOK O6pa6OTKl/I NOKPbITUA, No3BONSAKOLLMNIA YNOXNUTbCA B AUPEKTUBHbIE CPOKU
NUKBMAAUUN 3UMHEN CKOJTb3KOCTH.

Cc4 pac4yeTa noTpebHocTn pacnpeaenutenen MNIrM.
MPUMEP:
I UcxoOHble daHHbIe:

- NMHEeNHasn cxema O6CJ'Iy)KMBaeMOI'O ydacTKa:

nrm
= T s
| -\ ]
¥ Q
- +—r—— —
—
Yu.l Yy.2 Yy.3
s
s N """ " " (" "=/ F /)0 rffY —// D08 F - T T T T T T [Te}
°| o
© —
3,55 km 8,8 kKM 17,0 km
29,35 km
| L2=44xu L3 =8.5km
I
L1 =10,575 km

- B kayecTBe 1M npMmeHsieM NeckoconsHy CMeCb CO CpeAHEeCEe30HHON HOPMOW pacnpeaeneHus
0,250 kr/m2.
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- obbem Ky3oBa pacnpegenutensa V = 6,0 m® (unn 9,0 T).
- wmpuHa pacnpegenenus (b) ansa ydactka 1 - 7,5 m, ans ydactkoB 2 n 3 - 5,625 w;

- TpaHCnopTHasi CKOPOCTb MOPOXXHEro pacnpeaenuTens via = 60 KMm/Y, rpyxeHoro — ve = 50 km/u,
paboyas ckopocTb Vi = 30 KMm/Y;

- BpemMms 3arpysku ogHoOro pacnpegenurens ti = 7 MuH;
- 3alaHHbIV CPOK 06paboTKM NOKpbITUA t = 3 y;

- KoadhpmumeHT ucnonb3oBaHusa npobera Kp = 0,5;

- kK03hPMUUEHT UCNOMNb30BaHNs MaLmHbl K= 0,7.

Il Onpepnensem cpefHeB3BelleHHble AanbHOCTM BO3ku M Ha y4acTkM C pasHOM LUMPUHOWN
obpaboTku:

- ans yyactka 1:

3,55
Ly =~—+88=10575 km

- ans yyactkos 2 1 3:

8800-22,5-4,4+17000-22,5-8,5

23 = 8800 - 22,5 + 17000 - 22,5
1l Onpedensem no ydacmkam mpebyemoe konudecmso M dns o6pabomku (Q):

=71km

- ans yyactka 1:
Q, =3550-30-0,250 = 26,625 T
- Anga y4actkos 2 n 3:
Q23 = 25800-22,5-0,25 = 145,125 T
v Onpedensiem cpedHee gpems npobeza mawuHbl 0o yyacmka pacrnpedeneHus (tp):

- anga yvacrtka 1:

- 60-10,575 237
P1T05- (60 +50)/2 M
- Ang y4actkos 2 u 3:
t = 60-71 = 15,49
P23 T 05 (60 +50)/2
\% Onpedensem epems pacripederneHus (tp):
- ans yyactka 1:
- 60-9,0 _ 96
@17025-75-30 0
- Ans yyactkos 2 1 3:
. _ 60-9,0 P
42370 25.5625-30
Vi Onpedensiem cpedHior npodormKumeibHoCmb 00H020 yukna (t. = tstp+g):

- anga yvacrtka 1:
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ter =7+ 23,07+ 9,6 = 39,67 mun.

Ons yyactkoB 2 u 3:

te23 =7+ 1549 + 12,8 = 35,29 mMuH.

i Onpedensem npoudsodumeribHocmb 00HO20 pacripedesiumersis o yyacmkam:
- ansa yyactka 1:
P, =V-K;-60/t.=9,0-7,0-60/39,67 = 9,53 1/4
- Ons y4acTtkoB 2 n 3:
Pys=V-K;-60/t, =9,0-7,0-60/3529 = 10,71 1/4

VIlI Onpedensiem nompebHocmb pacripedenumerned ro yyacmkam:
- ans yyacrtka 1:

Q 26,625

ny —F-T= 953 -3 =0,93 wr.

- Ons y4acTkoB 2 n 3.

Q 145,125

Ny3 =F-T =m-3 = 4,52 mr.

IX Onpedensiem nompebHocmb pacripedenumernel 0nsi obpabomku 8ceao 0bcnyxugaemoao
yvacmka:

093 + 4,52 = 545 wr.

MpuHMMaeTcs 6 wr.
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Mpunoxexnune D
(cnpaBo4Hoe)

KOHTpOﬂb 3a CTeneHbro 3arpsA3HeHnsa NosyioCbl oTBOAA NpoTUBOrosnoneaHbIMAU

MaTepuanamm

Ta6bnuua D.1 - O606LLeHHbIe KPpUTEPUMN OLIEHKU BIIUSIHUS NPOTUBOrosiofieAHbIX MaTepuanos Ha

NpPUpPOAHYI0 cpeny

O6BLekKT BewecTBoO, nakK
en. U3Mm.
CHer NaCl, kr/m? 0,3-0,5
Cl~, r/m? 7-15
Tanble v rpyHTOBbIE BOAbI, MONagatoLline B BOAOUCTOYHUKN Cl-, mr/n 350
LEeHTpann3oBaHHOro BOOOCHabXeHUs Ca*2, mr/n 180
Mg*2, mr/n 120
[MpoTnBOrononegHble BewecTsa (xnopuabl)
Moysa (0 - 30 cm)
JlecHasi u necocmeriHasi 30Hbl:
TpaBsHUCTbIE Cl, % 0,007 - 0,015
JpeBecHble Cl-, % 0,02 - 0,03
CmenHas 30Ha:
TpaBsAHUCTbIE Cl, % 0,04
JpeBecHble Cl-, % 0,3
PacteHus
JlecHasi u necocmeriHasi 30Hbl:
TpaBsAHUCTbIE Cl, % 0,6
JpeBecHble Cl-, % 0,15
CmenHas 30Ha:
TpaBAHUCTbIE Cl, % 1,0
JpeBecHble Cl-, % 0,3
Ta6bnuua D.2 - PacTeHnsa-nHankaTopbl
Buabl pacteHun
BelwecTBa XOPOLUO nepeHocsLlmne u1 BHOBb

yrHetaembie n ucyesawujume

nosiBnsoLwmecs

M poTnBOorosnoneagHblie Bewecrtsa

3eMnsHMKa necHas

Enb obbikHOBEHHasA
Linkopuin 06bIKHOBEHHBIN
BbloHOK nonesomn

1. Hatpui KneBep ropHbin Mbipen nonsy4ui
XNOPUCTBLIN Knesep kpacHbIn opeu, nTU4Mn
3emMmnsiHWKa necHas Jlanyatka rycuHas
3Be3ayaTtka 3nadvHas MoaopoXxHMK BonbLLON
"paBunat ropoackom TumodheeBka nyroeasi
YmHa knybHeHocHas Mapb 6enas
HoHes Jlonyx 6onbLiomn
Enb obbikHOBEHHas OpayBaHYUK NekapCTBEHHbIN
Ocot po3oBblii
Jlebepna packugucras
Byapa
2. Kanbuun MoneBuua obbIKHOBEHHAas Jlebepa packmauncras
XITOPUCTbIN Knesep TumodbeeBka nyroeas

Mapb 6enas
LLlaBenb KOHCKMIA
JlanyaTka Bunbyatas
HoHes

YumHa knyBGHeHoCcHas
Knesep

3eMnsHMKa necHas

(mpopormkaeTcs)
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Ta6bnuua D.2 (npogomnxkeHune)

Buabl pacteHnmn

BewecTtBa XOpOLO NnepeHocsWwme U BHOBb
yrHeTaemble U ucyesarwouime
nosiBnsiroLMeEcs
3. Maruun MogopoXHUK cpegHuin MSATRNK 0ObIKHOBEHHbIN
XITOPUCTbIN Jlanyatka cepebpucras paBmnaTt ropogckom

byopa

L‘|epHOJ'I0I'OBKa 0ObLIKHOBEHHas

Jlonyx 6onbLuon
LLlaBenb KOHCKMI
LUlyyka gepHucras

Ta6nuua D.3 - ConeycTonymMBOCTb pacTeHun

ConeycrtonumnBblie pacTeHUsA

CnaboconeycTtoM4nBble pacTeHUs

TpaBsAHUCTbIE pacTeHus

BekmaHuns obblIkHOBEHHAsA, BeckunbHULA, AOHHUK
0enbIn 1 XenTbli, XUTHAK rpebeHvaThbin, exa
cbopHas, kocTep 6e30CThIN, KOXMs cTensLasacs
(NpyTHKK), NouepHa nectTporndpuaHas u
CUHernbpugHas, MATAMK NYroBon, OBCAHMLA
b6oposgyatas (Tunyak), kpacHas, nyroeasi u
TPOCTHMKOBMAHAsA, nonesuua denas, noipen
©eCKOPHEBULLHBIW, panrpac BbICOKMI, SYMEHb
borgaHa

Knesep kpacHbIi 1 6enbin, TUModeeska
nyrosas

CenbCKoX03ANCTBEHHbIE KYNbTYpPbI

Apby3, GptokBa kKOpMOBasi, ropunLa, AblHs, Kanycta
KopMoBasi, fyK, MOPKOBb, OBEC, MOMMAOPbI, NPOCO
3epHOBOE 1 KOPMOBOE, NLLEHULIA SIPOBasi, PUC, POXKb
0o3uMmasi, CBekna KopMoBasi, caxapHasi U CTosloBasi,
Copro, cos, TypHenc

Bobkl, ropox, kapTodens, Kykypy3sa, fneH,
NoACONHEYHMK, peauc, dacorb, YECHOK

[epesbs

Abpukoc, akauusa 6enas, Oyk, 6epesa, Bs3, rpywia
0ObIKHOBEHHas, Ay6, enb kaHaacKas, KreH,
NNCTBEHHULA eBponenckas, psibuHa
0ObIKHOBEHHas!, cocHa, ToMnonb, Lenkosuua benas,
SICEHb

Enb obbikHOBeHHas, nBa 6enas, kaluTaH
KOHCKWW, KNEeH ACEeHEeNUCTHbIN, Nuna
MeNKONMCTHas, NMNCTBEeHHMLA,
MOXOKEBESbHUK, OpeX rpeLknii, CocHa
OObIKHOBEHHAas, TONorb KaHaOCKU 1
YepHbIl, A6NOHA NnecHas, siceHb
OObIKHOBEHHbIN

KyctapHukn

AmMopda KycTapHMKoBasi, aiBa 0ObIKHOBEHHas,
DOAPBLILLHUK, rNeANYUs, XUMOSOCTb, KINeH
TaTapCKuUin, NOX Y3KONIUCTHbIN, po3a cobaybs u
MOPLLMHUCTas!, CBMAMHA, CUPEHb OOLIKHOBEHHaS,
CHEXHO-ArogHuK 6enbln 1 0ObIKHOBEHHbIN,
CMOpOoaMHa 30510TUCTas!, Tys BOCTOYHAsA, TaMapuKe
MHOrOBETBUCTbIN

KanuHa, nepeH 6enbiii, KN3NNbHUK
onecrawmn
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Bubnuorpadus

[1] SM GOST R 50597:2009 Drumuri si strazi auto. Cerinte pentru starea de exploatare, admisa
conform conditiilor de asigurare a securitatii traficului rutier.
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Membrii Comitetului tehnic pentru normare tehnica si standardizare in constructii CT-C D(01-04)
»Constructii hidrotehnice, rutiere si speciale” care au acceptat proiectul documentului normativ:

Presedinte

Secretar, membru

Membri

Oleg Horjan

Andrei Ababii

Nicolae Calasnic

Nicolae Danilov

Anatolie Cadocinicov

Andrei Cuculescu

Orest Melniciuc

Nicolae Ciobanu

lurie Pasa

Inginer-hidrotehnician, doctor in stiinte
tehnice, conf. univ.

Inginer al cailor de comunicatii, doctor Tn
stiinte tehnice, conf. univ.

Inginer-hidrotehnician
Inginer-hidrotehnician, doctor in stiinte
tehnice,conf. univ.

Inginer constructor, doctor in stiinte tehnice,
conf. univ.

Inginer al cailor de comunicatii

Inginer hidrolog, doctor habilitat in geografie,
prof. univ.

Inginer al cailor de comunicatii

Inginer constructor
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Utilizatorii documentului normativ sint responsabili de aplicarea corecta a acestuia.

Este important ca utilizatorii documentelor normative sa se asigure ca sint in posesia ultimei editii si a
tuturor amendamentelor.

Informatiile referitoare la documentele normative (data aplicarii, modificarii, anularii etc.) sint publicate
in "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", Catalogul documentelor normative in constructii, Tn publicatii
periodice ale organului central de specialitate al administratiei publice in domeniul constructiilor, pe
Portalul National "e-Documente normative in constructii" (www.ednc.gov.md), precum si in alte publicatii
periodice specializate (numai dupa publicare in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu prezentarea
referintelor la acesta).

Amendamente dupa publicare:

Indicativul amendamentului Publicat Punctele modificate
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